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& e INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD %,
SIDERTUL. } Ensayes Mecanicos y Quimicos. . \.éﬂl
ificate No. Q16291
Cliente: FERRO TULTITLAN, S.A. DEC.V. . , Folio: 62 424
Fecha: 25 de Mayo del 2007
Nuestro . . . Esfuerzo de Resistencia ,
ngitud C Mn S P Al t

Pedido Colada Grado| Producto Dimgasion Longi . Fluencia a la Tensidn argamenio @ Pebles

Numero | Numero mm | pulgadas m % % % % MPa | kglfmm? MPa _\mmm:::..n % Mandril 180°

6623 | 93551 | 50 | ANGULO | 38,1X27 | 11/2X0,109"| 6,10 0,26 0,82 | 0,034 | 0,025 406 41,40 601 61,29 22,0 N/A N/A

93549 50 ANGULO 381XxX27 11/2X0,109" 6,10 0.26 0,83 0,025 | 0,016 412 42,03 617 62,89 23,0 = NIA N/A
.'! '
-t
Observaciones: 93551 _ %Cr 0,13 %Ni 0,06 %Cu 0,23 %Si 0,23
93549  %Cr 0,16 %Ni 0,06 %Cu 0,22 %Si 0,28
No.DE REMISION: 156 455
Nota: ] . .
Ensayos realizados de acuerdo a la Norma: Cumple con la Norma: ‘ !
NMX-C-407-ONNCCE[ X ] Nmx-8-252 ] nmx-c-a07- X _JASTM A 6/A 6M _

. | NMX-B-113 | X JASTM A 370 ONNCCE, . JASTM A 36/A 36M Rodrigo Garcia P. Jele de C. Calidad

X | NMX-B-172 | X |]ASTM E 415 X | Nmx-B-252 X |asTM A 520/A 529M v
| - ] NMx-B-434 . : . | Nmx-B-254 ASTM A 615/A 615M Autoriza:  Nombre Puesto Firma

Prohibida Iz reproduccion total o parcial de este informe, sin autorizacidn de Sidenurgica Tulttlan S.A. de C.V.
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