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M INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD 9, |
SIDERTUL. Ensayes Mecanicos y Quimicos. N.Ma%l
Certificate No. Q16291
Cliente : FERRO TULTITLAN, S.A. DEC.V, Falio: 62 000
Fecha: 14 de Mayo del 2007
Nuestro . . . ) Esfuerzo de Resistencia "
tud Cc M S P Alargamient Doblez
Pedido o,o_mam Grado| Producto Dimansitn Longitu A Fluencia a la Tension o B ®
Numero | Nomero mm | pulgadas m % % % % MPa | kgfimm’ MPa_ | kgitmm? % Mandrit| 180°
6474 93352 | A-36 | ANGULO 254 X 3,2 1X1/8° 6,00 0,20 0,85 0,029 | 0,018 373 38,01 543 55,42 24,0 N/A N/A
Observaciones: 93352 %Cr 0,14 %Ni 0,08 %Cu 0,27 %Si 0,20
No.DE REMISION: 156 016
/
Nota;
Ensayos realizados de acuerdo a la Narma: Cumple con la Norma:
NMX-C-407-ONNCCE[ X ] Nmx-B-252 ] nmx-c-a07- X_JASTM A 6/A 6M o3 e
| NMX-B-113 | X JasTmM A 370 ONNCCE, X _|AsSTM A 36/A 36M Rodrigo Garcia P. " Jéf@ . ad
X | NMx-B-172 F X [ASTME 415 X | nmx-B-252 ASTM A 520/A 520M !
NMX-B-434 X | NMX-B-254 ASTM A 615/A 615M Autoriza:  Nombre Puesto Firma

sin autorizacian de Siderurgica Tultitlan S.A. de C.V.
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