‘gTMEC INTERNATIONAL, S.A DE C.V.
CERTIFICADO DE'CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATCS GENERALES:

FECHA/HCRA: 09/01/08 1B:44:35
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 151747 CONTRATO: 3581 e
BRODUCTO: ANGULO 6X5/8" 152,4X15.87H4 GRADO DE ACERO ASTY, 52
/

ESPECIFICACION PRODUCTC: ASTM- A6/ 94 EMBARQUE:},}/"-I‘RAHUE,S.A. DE C
PESO TEORICC(KG/MT):36,013 LONGITUD (Mts) /  6.10
ANALISIS QUIMICOS:
COLADA $ P $85 %65n $C %Cu %M %81 ¥NM %Cr
371376 0100 .0220 .0070 .1900  .2900  .0480  .2600  .1300  .1100
373528 0100 .0450 .0110 .1700  .2%00  .0420  .1B00  .1400 .1800
ANALISIS MECANICOS ¥ FISICOS:
LIMITE ESFUERZO
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO
(LB/IN2) (LB/IN2) %
371376 54,056 76,150 28
373528 49,054 70,544 27

ATADOS DE LA COLADA
COLADA
471376 THF02114
373528  THJ04476 THJ04477 THJ04478 THJI04480 THJ04481 THJ04482 THJ04483 THJ04491 THJ04493
3731528  THJ04495 THJ04436
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REMISION: 351101-1
TERMINADO:

5V ¥ Mn % Nb
.0030  .8400  .0030
.0020  .6400 0030




