ACEROS Y LAMINADOS SIGOSA S.A. de C.V.

Planta y oficinas generales: Prolongacién Av. Uniones # 100, Fracc. Industrial del Norte,

C.P. 87340, Tel. (868) 150-1900 al 29 Fax (868) 150-1954

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS
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Certificado de Calidad de Pruebas Fisicas y Quimicas
( Mill Test Report )

Certificado 04737
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Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido

fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los

requisitos aplic%bles de la especificacion: ASTM A6
k3
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We certify that the product above mentionet accomplish and has
been manufactured, sampled, tested and indpected in accordande
with splicable requirements of specifications: ASTM ‘
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El compromiso de ACEROS Y LAMINADOQS SIGOSA, S.A. DE C V., Es lograr la satisfacciéon de nuestros clientes a traves de la mejora continua
de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los

recursos y la integracion de un gran equipo de trabajo.
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