' Salss Agent:
ArcelorMittal Int. North America
1 South Dearborn, 13th floor
* "|CHICAGO IL 60803
o UsA

Eiants
ArcelorMittal Belval & Differdange
Site de Differdange

cate NrX 2479678

L-4503 Differdange ’ ’ Deliveiy-hote number 2479878 from 25 February 2013
Qur reference : 1700016168
Your reference : 15039 ' Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V.
15.02.2013 Av. Valle de las Alamedas 66-O
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. 54940 COL. S. FRANCISCO CHILPAN, TUL
- MEXIQUE *

ASTM A992 - ASTM A572 GR50 FINE GRAIN SILICON KILLED

Manufacturer's test certificate acc. to ASTM A 6

10Ord.item Product Length Welght Heat nr . Weight Bund. Bars
~|ocooo1 w24 x 12,75 104 40° . 18,900 mt .
oy C L 12492 mm . © 81305 ' 5,670 mt 3
‘ ( : ‘ 61308 1,890 mt 1
: : . 81307 . 11,340 mt 5
Heat nr - o \ Heat analysis {%)
C Mn P [ Bi N Cu NI Cr Vv Nb Mo CEV_Sn__Nb+V
¥in 0,50 0,10 - )
Bax 0,23 1,60 0,035 0,045 0,40 0,60 0,45 0,35 0,150 0,050 0,150 0,45 0,150
61305 0,06 1,07 0,017 0,018 0,17 0,009 6,28 6,14 0,120,011 0,002 0,040 0,30 0,02 0,013
; 61306 0,05 1,07 0,018 0,031 0,18 0,007 0,24 0,13 0,14 0,010 0,002 0,040 0,28 0,02 C,012
61307 0,06 1,09 0,017 0,026 0,20 0,011 0,33 0,15 0,09 0,012 0,002 0,040 0,30 0,02 C,014
Heat nr Tensile test [ ]
PSI PST 200 mm ! .
¥s UT8 El. (%) ¥/U] _ '
Min 50.000 65.000 18,00 '
Kax 65.000 o 0,85 /
61305 §0.175 73.950 24,56 0,81
61305 , 59.595 73.225 24,31 0,81 :
61306 - 58.725 72.355 . 24,91 0,81
61306 58,145 71.630 24,66 0,81 ;
61307 50.610, 73.805 24,19 0,82
61307 61.190 74.530 24,43 0,82
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