LAHMSA
5" ALros HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B292391
FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA AVWKC Y 0AS S A CECV. 1111 2011 1| RN G AN s o
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAVEDAS Nb. 66-O .
RODUCTO ING. RAMIRO EROS MENCHACA
M gas PRUEBAS MF(MY CERTIFICACION
B e AQOMPE AN QIMCA e e e e +
LA ESPEAORCAO N C MN P S S (eV] R N AT \ NB T
118774  ASTM A- 36/ A-572-50 0.160 0.833 0.021 0.006 0.194 0.028 0.027 0.019 0.005 0.034 0.002 0.007 0.004
B e PREBAS AL PRIDUCTO s e e e o oo e +
GOLADA NQ PAQLETE L. BLASTI QO R TENS (N % N
118774 261115217A 60. 923(KS ) 73. 298(KS ) 26(%
118774 261115221A 59. 096( K3 ) 75. 405(KS ) 26(%
B e PRODUCTO EMBARCADD  mmmmm e e e e e e e +
COLADA NQ PAQUETE NQ PZAS, PERALTE(P g. PATINP g.) LARI(N) PESO( Kg/ ) PED CLIENTE  PED DO
118774 261115227A 12 14. 0000 8. 0000 12. 2000 78. 864 11107 0000510178
118774 261115228A 12 14. 0000 8. 0000 12. 2000 78. 864 11107 0000510178
GOLADA NQ PAQLETE PARTI DA ENTREGA
118774 261115227A 000120 1001542821
118774 261115228A 000120 1001542821
B e FNDE DATCE e e e e e e e e +

EMTIO: S0550188

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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