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ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B316423
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ABINSA, S.A DE C.V. 03.02.2012 1 SON cORREC Tgsn"g ESTAN, CONTENIDOS EN
DIRECCION ‘
AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 6.5 VIA A MATAMORDS
TS ING. RAMIRG Gf{ERD! CHACA
Vigas PRUEBAS MF_KA)LDA{ Y CERTIFICACION
S S S COMPOSICION QUIMICA +©  ==me—meeeece e —ceccmcemsem e eem e — e e +
COLADA  ESPECIFICACION c MN P s ST oy foc) NI MO AT OV NB/CB TI
119806  ASTM A-36/A-572-50 0.157 0.854 0.018 0.006 0.206 0.032 0.027 0.016 0.008 0.032 0.003 0.007 0.004
218669 ASTM A-36/A-572-50 . 0.167 0.824 0.023 0.008 0.187 0.024 0.025 0.025 0.011 0.034 0.003 0.006 0.005
e PRUFFAS AT, PROTICTO e +
QOLADA NO. PAQUETE L.ELASTICO R.TENSTON LELON.
119806 2611164738 61.735 {KST) 75.953 (KST) 22(%)
119806 2511164748 58.460 {XSI) 70.593 (KST) 23 (%)
218669 261115586A 63.149 (KSI) 76.709 (KSI) 26 (%)
218669 2611155878 64 .618 (KSI) 77.000 (KST) 24(%)
S - FRODUCTO EMBARCRDD ~ mmmmmmmm oo e +
COLADA NO. PRQUETE HO. PZAS PERALTE (Plg. PATIN(Plg.) IARGO(m) PESO (Kg/mt) PED. CLIENTE PEDIDG
119806 2611164773 12 18.0000 7.5000 12.2000 74.400 25843 9999009605
119806 2611164815 12 18.0000 7.5000 12.2000 74.400 25843 9929009605
218669 2611155938 14 18,0000 &.0000 12.2000 8.400 25843 9939009605
COLZDA NO. PAQUETE PARTIDA ENTREGA
119806 2611164778 000020 1001575036
119806 2611164814 000020 1001575036
218668 26111559328 000010 1001575036
e e e e e e e e e e e FIN DE DATOS = = = e e e e e e e +

EMITIO : S0557849R

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL. DOCUMENTO ORIGINAL
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