A 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B319193

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S5.A. DE C.V. 13.02.2012 1 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
: DIRECCION
; AV. VAILE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
[ ProDUCTO ING. RAMIRO ERO! CHACA
Vigas PRUEBAS M@EANIS Y CERTIFICAGION
Il Mmoo e e e COMPOSICTON (EITMICR  ——mmmmmmmmmm e ccmrmm e o m m oo oo +
| COLADA  ESPECIFICACION c M P s ST U R NI MO AT OV NB/CE TI
120005  ASTM A-36/A-572-50 0.165 ©.827 0.028 0.010 0.163 0.025 0.027 0.016 0.010 0.050 0.003 G.007 0.003
219643  ASTM A-36/A-572-50 0.190 0.847 ©.017 0.007 0.15¢ 0.024 0.017 0.014 0.005 0.031 0.003 0.007 0.003
VIR U PRUEEAS AL PRODUCTO ~ memm oo +
| COLADA NO. PAQUETE L.ELASTICO R.TENSICN SRETAN.
| 120005 2611170434 58.778 (KST) 72.889 {KSI) 24 (%)
| 120005 2611170447 59.303 (KST) 75.622 (KSI) 25(%)
i| 219643 2611171547 63.735 (KSI) 78.970 (KST) 24 (%)
il 219643 2611171558 64,015 (KST) 79.478 (KSI} 26 (%)
! 219643 261117280A 62.366 (KSI) 77.419 (KST) 25(%)
S PRCDUCTO  EMBARCADO S +
COLADA NO. PAQUETE NO.PZAS. PERALTE{Plg. PATTN(Plg.) LARGO(m) PRSC (Kg/mt) PED. CLIENTE PEDILO
120005 2611170468 7 12.0000 8.0060 12.2000 66.960 11917 0000511131
215643 2611172268 20 8.0000 4.0000 12.2000 19.344 11917 0000511131
219643 261117228C 20 8.0000 4.0000 12.2000 19.344 11917 0000511131
CCIADA NO.PAQUETE PARTIIA ENTREGA
12C005 2611170468 000040 1001578658
215643 2611172288 000070 1001578658
219643 261117228C 000070 1001578658
S . FIN DE DATOS =~ memmmmm e e +
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADGC EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL FMITIO + 80558151
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