| A\ 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B383667

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS GUE LOS ANALISIS
[COENTE - Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANRHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 31.08.2012 1 Isggl SERRECTOS Y ESTAN:“CEOEETEE\“DOS EN
i'| DIRECGION '
o AV. VALLE DE LAS ATAMEDAS No. 66-0 .
. [FroBueTs ING. RAMIRO EROS, CHACA
! Vigas PRUEBAS MW Y CERTIFICACION
e e COMPOSICION QUIMICA 1 m e e e e mmmmm +
COLZDA  ESPECIFICACION C MN P s SI cu CR NI MO ALT v NB/CB TI
225093  ASTM A-36/A-572-50 0.157 0.835 0.016 0.006 ©€.173 0.03G 0.031 0.023 0.007 06.020 0.002 Q,Q07 0.002
e e e e e e e e e e e e - FRUEBAS AL PRODUCTO s e e e +
COLADA NO. PAQUETE, L.ELASTICO R.TENSTCN SELCN.
225093 2612091547 63,605 (KST) 78.676 {KSI) 23 (%}
225093 261209195 64.016 (KSI) 77,641 (KST) 24(%)
o e e e e e e PRODUCTO EMBRRCADC ~ m e e e e e +
COLADA NO.PRQUETE NO.PZAS. PERBLTE (Plg. PATIN(Plg.) LARGO(m) PESO (Kg/mt} PED. CLIENTE PEDIDO
225093 2612091954 16 16.0000 7.0000 12.2000 59.520 13676 0000512669
225093 2612091968 16 - 16.0000 7.0000 12.2000 59.520 13676 0000512669
225093 2612092004 16 16.0000 7.0000 12.2000 59.520 13676 0000512669
COLADGR NO.PACUETE PARTIDA ENTREGA
225093 2612091958 000050 1001665354
225023 2612091968 Q00050 1001665354
2250593 261209200 000050 1001665394
e e e e FIN DE DATOS = e o e e e e e e e e e +

EMITIO : 50550188

EL COMPROMISC DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADD, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

CCO3-F02-A .,



