| AHMSA |
A\ A ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CAQDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B428013

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 11.01.2013 1 SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN

DIRECCION ‘

‘ AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O . :

T ING. RAMIRO GieNfEros MENCHACA
Vigas PRUEBAS MgEANIE Y CERTIFICACION

e COMPOSICION QUIMICA e mm oo +

COLADA  ESPECIFICACION c MY P s sI cvU @R NI MO AT ¥V NB/CB TI

229420  ASTM A-36/A-572-50 0.159 0.836 0.020 0.005 0.168 0.02¢ 0.032 0.019 0.010 0.035 0.004 0.008 0.003

229424  ASTM A-36/A-572-50 0.156 0.839 0.020 0.008 0.158 0.024 0.025 0.019 0.009 0.043 0.003 0.007 0.002

e PRUKBAS AL PRODUCTO emmmmmmm oo +

CoLADA NO. PAQUETE L.ELASTICO R.TENSION $ELON.

229420 261217940A 58.943 (KST) 75.344 (KST) 24(%)

229420 261217941A 60.364 (KST) 76.411 (KSI) 26(%)

229424 2612179283 61.046 (KST) 76.561 (KST) 24(%)

229424 2612179292 57.733 (KSI) 74.299 (KSI) 27(%)

o PRODUCTO EMBARCADO s oo +

COLADA NO. PAQUETE NO.PZAS. PERALTE(Plg. PATIN(Plg.) LARGO(m) PESO (Kg/mt) PED. CLIENTE PEDIDO

229420 261217941A 24 10.0000 5.7500 12.2000 38.688 14507 0000513498

229420 261217942A 24 10.0000 5.7500 12.2000 38.688 14507 0000513498

229424 2612179323 24 10.0000 5.7500 12.2000 38.688 14507 0000513498

COLADA NO. PAQUETE PARTIDA ENTREGA

229420 261217941A 000040 1001722726

229420 2612179428 000040 1001722726

229424 261217932A 000040 1001722726

OO FIN DE DATOS oo oo +

EMITIO : S0550133

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO .CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL. DOCUMENTO ORIGINAL

CC-03-F-02-A



