A 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B429224

| ‘FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMODS QUE LOS ANALISIS
! TE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
: PLESA ANAHURC Y CIAS, S.A. DE C.V. 15.01.2013 1 SON CORHECTOS ¥ ESTAN SONTENIDGS EN
‘ DIREGCION -
AV. VALLE DE LAS ATLAMEDAS No. 66-0 .

¢ [ prODUCTO
Vigas
S COMPOSICION QUIMICE oo e +

COL&DA  ESPECIFICACION . C MN P S ST cu 8:73 NT MO ALT v NB/CB TI

130477 ASTM A-36/A-572-50 0.145 0.828 0.023 0.008 0.166 0.014 0.021 0.016 0.011 0.G36 0D.004 ©.007 0.003

430064 ASTM A-36/A-572-50 6.154 0©.828 0.018 0.006 0.18C 0.022 0.028 ©.021 ©.011 0.029 Q.003 0.008 0.002

e e e e e FRUEBAS AL FRODUCIO s e +

COLADA NO.PAQUETE L.ELASTICO R.TENSION $ELON.

130477 261300950A 64.465 (KSI) 77711 (KST) 23(%)

130477 2613009517 64 .336 (KSI) 77.380{KSI) 24(%)

430064 2613009645 63.685 (KST) 76.861(KSI) - 24 (%)

430064 261300865A 64167 [KST) 77.133 (K81} 23 (%)

et PRODUCTO BMBRRCADG =~ oo o e o e e e e +
! COLADA NO. PAQUETE NO.PZAS. PERALTE {Plg. PATIN(Plg.} LARXOI(m) PESO (Kg/mt) PED . CLIENTE PEDTDO
.i 130477 2613009634 14 16.00C0 7.0000 12.2000 ‘ 59.520 14618 C000137458
! 430064 2613005648 14 16.0000 7.0000 12.2G00 59.520 14618 0000137498
i 430064 2613009694 14 16.0000 7.000¢ 12.2000 59.520 14618 0000137498
‘| corapa NO.FAQUETE PARTIDA ENTREGA

130477 261300963A 000020 1001724275

430064 2613009648 000020 1001724275

430064 261300965A 000020 1001724275

e it D il S C D T LT . FIN DFE DATOS T e e e e e e +

-

EMITIO : 80558151

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE GERTIFICADG, Y S0L0 ACEFTAMGS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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