PRIIMSA | _
¥ /ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B445210
» FECHA_EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMGCS QUE LOS ANALISIS
COERTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN E3TE REPORTE
5 PLESA ANSHUAC Y CIBS, S.A. DR C.V. 03.03.2013 1 PO GORRECIoS Y SSTAN, ConTioas B
DIREGCION :
EV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . ING. RAMIRG s CHACA
PRODUGTQ - :
Vigas PRUEBAS MF(M Y GERTIFICACION
e COMPOSICION QUIMICA oo oo e e o +
COLADA  ESPECIFICACICGN C MN P =3 ST Jeil CR NI MO BT OV NB/CE TI
131808 ASTM A-36/A-572-50 0.170 0.853 0.019 0.008. 0.182 0.028 ©.022 0.02C 0.004 0.039 0.002 ©0.007 0.002
231828 ASTM A-36/A-572-50 0.155 0.823 0.017 0.006 0.178 0.031 0.026 0.018 0.011 0.032 0.004 O0.00B 0.003
e et e SR — PRUEBAS AL PRODUCIO oo e e e e e s +
COTADR - NO. PAQUETE L.ELASTICO R.TENSICN SELON.
131808 2613028314 64.381 (KST) 78.079 (KSI) 23(%)
131808 2613038328 63.274 (K3I) 76.203 (KSI) 23{%}
231828 261303844A 62.797 (KST) 75,945 (KST) 22{%) .
231828 2613038564 63.B71 (KSI) 77.038{KSI) L 241%)
i i PRODUCTO EMBARCADO B e i Tt +
COLEDA MO . PRQUETE NO.PZAS PERALTE (Plg. PATIN{Plg.} LARGD(m) PESD (Kg,/mt) PED . CLIENTE PEDIDO
131808 2613038414 12 18.0000 7.5000 12.2000 74.400 14912 600051393%
231828 2613038478 12 18,0000 7.5000 12.2000 74.400 14912 (000513935
231828 2613038484 12 18.G000 7.5000 12.2000 74.400 14912 0000513935
COLADA NG. PACUETE PARTIDA ENTREGA
131808 2613038414 000090 1001745048
231828 2613038474 0000%0 1001745048
231828 261303848A 000090 1001745048
e e e e FIN DE DATOS =~ e e el +
EL COMPROMISO DE AHMSA ES S0LO CON EL. GLIENTE INDICADO EN ESTE CERIIFICADD, ¥ SOLO ACERTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL IO« 50556151

CC-03-F02-A




