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ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD

DEACERO  B465687

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
TE Y!O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA AMZAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 04.05.2013 1 ;Sgg;l CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
DIREGCION
i AY. VAIILE DE IAS ALDMEDAS No. &6-0 .
SRORICTO ING. RAMIRO EROS, CHACA
Vigas PRUEBAS MW Y CERTIFICACIEN
B e T e COMPOSICTICON QUIMICE = oo e +
COLADA  ESPECIFICRCION c MM P s sI U R NI MO ALT v NB/CB TI
232342 ASTM A-36/A-572-50 0.147 0.84¢ 0.012 0.005 0.190 0.023 0.024 0.0l12 0.00% 0.044 0.003 0.007 0.C03
233454  ASTM A-36/A-572-50 0.155 0.851 0.0l 0.009 0.165% 0.027 0.020 0.021 0.005 0O.040 0.003 0.007 0.002
e PRUEBAS AL PRODUCTC 0 s e e e e +
COLADR NO. PRQUETE L.ELASTICO R.TENSICN FELCN.
232342 2613047612 64.843 (KSI) 78.158 (KSI) 22 (%)
232342 2613047620 64 .286 (KSI) 78765 (KSI) 21{%}
232342 2613073347 64..843 (KSI} 78,159 (KST) 221{%}
233454 26130732548 60,952 (KSI} 69.333 (KSI) 24(%)
233454 2613073318 60.549 (KST) 69,631 (KST) 26 (%)
233454 2613074440 60.952 (KSI) 69,333 {XSI) 24 (%)
A e PROCUCTO EMBARCADO e e e e e e e e +
COLADA NG. PRQUETE NO.PZAS. PERALTE (Plg. PATIN(Plg.} LARGO{(m) PESO (Kg/mt) PED.CLIENTE PEDIDC
232342 261307334A 66 6.0C00 4.0000 12.2000 13.392 15375 0000141305
232342 261307335A &6 £.0000 4.0000 12.2000 13.392 15375 0000141305
233454 261307334A €6 &.0000 4.0000 12.2000 13.392 15375 0000141305
CQCLADA NO. PRQUETE PARTTDA ENTREGA
232342 2613073348 000030 1062771147
232342 2613073382 G00030 1001771147
233454 26130733447 c00030 1001771147
B e FIN DE DATOS = s - +
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO0 CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADD, Y S0LO ACEFTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL EMITIO : 50550188
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