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ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD

DEACERO  B470127

PLESA ANRHURAC Y CTIAS, S.A. DE C.V. 19.05.2013 1 Isggl CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DFE LAS ATAMEDAS No. 66-0Q .
PRODUCTO ING. RAMIRO ERC: CHACA
Vigas PRUEBAS MW Y GERTIFICACION
B e il bbb bl COMPOSICION QUIMICA 0 s mmm e - +
COLADA  ESPECIFICACION Cc M P s ST cu CR NI MO ALT v MB/CB TI
234054  ASTM A-36/R-572-50 0.150 0.815 0.021 0.006 0.160 0.045 0.03Z 0.021 0.005 0.035 0.603 0.006 0.003
Fo o e - PRUEBAS AL PRODUCTIO  mmmmmmmmm e e +
COLADA NO. PAOUETE L.ELASTTCO R.TENSICN FELCI.
234054 261308673A 57.749{¥S1) 73.312{KST} 24 (%)
234054 2613086747 62.359 (XSI) 75.428 {KSI} 23 (%}
s m e e m e FRODUCTG EMBARCRDO  mmmmmm e +
COLADA NG, PROUETE NO.PZRS PERALTE (Plg. PATIN(Plg.) LARGO(m) PESO (Kg/mt) PED. CLTENTE PEDITO
234054 2613086744 12 18.0000 7.5000 12.2000 74.400 15539 0000141614
234054 261308675A 12 18.0000 7.5000 12.2000 74.400 15539 0000141614
234054 261308676A 12 18.0000 7.5000 12.2000 74400 158538 0000141614
CQOLADA NG.PAQUETE PRARTIDA ENTREGA
234054 261308674A 000030 1001776785
234054 2613086754 000030 1001776785
234054 261308676A 000030 1001776785
o FIN DE DATOS = s +

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADD, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151

CC-03-F-02-A




