AT 4 ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B486300

-
v
o

: ABINSA, S.ALDE C.V. . ‘ 13.07.2013 1 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION
AVE. ADCLFC IOPEZ MATEOS KM. 6.5 VIA A MATAMOROS -
PRODUCTO ING. RAMIRD EROS CHACA
Vigas : : PRUEBAS MFKM Y CERTIFICACION
et T COMPOSICION QUIMICAR —mmmmeem—memmmmmmom oo +
COLADA  ESPECIFICACTION o MY P 5 81 o) R NE MO ATV NB/CB TI
134843  ASTM A-36/A-572-50 0.153 0.827 0.022 0.005 0,160 0.022 0,025 0.01% 0.007 0.032 0.004 0.008 0.002
135091  ASTM A-35/A-572-50 0.161 0.846 0.018 0.005 0.168 0.031 0.018 0.020 0.003 0.032 0.002 0.007 0.003
234866  ASTM A-35/A-572-50 " 0.153 0.832 0.014 0.005 0.169 0.027 0.026 0.019 0.007 0.032 0.002 0.008 0.002
T L LT T rpw—— PRUEBAS Al: FRODUCTO = e e e e +
COLADA NG.PAQUETE L.ELASTICO ~ R.TENSTON $ELCN. ) '
: 134843 2613095834 56.809 (KSI) 71.651 (KSI) 25(%)
134843 2613095842 55,011 (KSI} 70.981 (KSI) 26(%)
i 135091 261309777A 63.255 (KST} 77.56% (KSI) 25(%)
! 135091 2613097784 63.384 (KST) 78.563 (KST) 26 (%)
i ‘135001 2613098833 64.556 (KSI) 78.125 (KSI) 26 (%)
234866 261309594A 54,728 {KSI) 70.400 (KSI} 24 (%)
234866 2613095953 55,780 {KSI) 70.472 (KSI) 24 (%)
e PBRODUCTO EMBARCADO ~ mmmmmmmmmmmmm oo +
COLATR NG. PAUETE ND.PZAS. PERALTE (Plg. PATIN(Plg.) LARGO (m) PESO (Kg/mt:) PED. CLIENTE PEDIDO
134843 2613095942 24 100000 5.7500 12.2000 38.688 32134-funic 0000514621
135091 261309887A 42 12.0000 4.0000 12.2000 20.832 32134-Jimic 0000514621
234866 2613095942 24 10.0000 5.7500 12.2000 38.688 32134-junic 0000514621
- 234866 261309601A 24 10.0000 5.7500 12.2000 38.688 32616 9999014032
COLADR NO. PAQUETE, PARTIDA ENTREGA
L | 134843 261309594A 000010 1001797888
135091 2613098874 000030 1001797888
234866 2613095543 000010 1001797888
234866 2613096011 000010 1001797888
S S ‘ FIN DE DATOS =~ mmmememmmmm e [
’ El. COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, ¥ SOLO AGEPTAMOS EL DOGUMENTO ORIGINAL EMITIO : 50550188
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