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CERTIFICADO DE CALIDAD -

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD

DE ACERO  B5(05922

FECHA_EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CHENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANBHURC Y CIAS, S.A. DE C.V. 11.02.2013 1 fgg! GORRECTOS ¥ ESTAN COE ENIDOS EN
DIRECCION :
AV. VALIE DE IAS ALAMEDAS No. 66-C .
T ING. RAMIRO RO CHACA
Vigas PRUEBAS MW Y CERTIFICACION
o COMPGSICION CUTMICA iy,
COLADA  ESPECIFICRCION C MY P S 81 cu CR NI MO ALT v NB/CE TI
237211 ASTM A-36/A-572-50 0.164 0.B67 0.020 0.008 0.171 0.031 0.034 0.022 0.007 0.042 0.003 0.009 ©.003
e PRUEBAS BL PRODUCTC e e oo e e oo +
COLADA NO . PAQUETE L.ELASTTCO R.TENSION SELON.
237211 2613140348 64,448 (KSTI) 76.166 (KST} 23 (%)
237211 2613140358 64,481 (KST) 77.596 (KST} 24 (%)
237211 2613140427 56. 985 (KSI) 73.822 (KSI)
237211 261314043R 61.251 (KSI) 75.962 (KSI)
T T PRODUCTC EMBERCADO — mmmmmmmememee e e o +
COLADR NO. PAQUETE NO.PZAS PERALTE(Plg. PATTIN(Plg.) LARGC(m} PESO{Kg/mt) PED. CLIENTE PEDIDO
237211 2613140423 24 12.0000 6.5000 12.2000 38.588 16293 0000145338
237211 2613140432 24 12.0000 6.5000 12.2000 38.688 16293 00001245338
237211 2613140458 24 12.0000 6.5000 12.2000 38.688 16253 0000145338
COLADA NO.PAJUETE PARTIDA ENTREGA
237211 261314042A 000020 1601822830
237211 2613140438 000020 1001822830
237211 261314045A 000020 1001822890
T et LT FIN DE DETOS e e e e e e +

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE GERTIFICAPO, Y SOLO ACEFTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : 50558151
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