| AHMSA |

b

ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B555506

Tn.mﬂ FECHA_EMISION PAGINA NOSOTROS GERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
TE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
AFIRME - LAMINA Y PLACA COMERCIAL , S.A. DE C.V. 02.02.2014 1 moz CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION 05 REGISTAQS DF 1A COMPANIA
JUAREZ 800 PISO 9
SROBUETo ING. RAMIRO CHACA
Vigas PRUEBAS :\\\%ﬁ? CERTIFICACION
+ COMPOSTCION QUIMICA - +
COLADA  ESPECIFICACION c MY P S SI U CR NI MO ALT v NB/CB TI
141802 ASTM A-36/A-572-50 0.159 0.853 0.019 0.005 0.167 0.024 0.027 0.019 0.011 0.037 0.003 0.008 0.002 |
141806 ASTM A-36/A-572-50 0.161 0.838 0.017 0.006 0.163 0.026 0.046 0.013 0.010 0.038 0.004 0.007 0.003 ,
141808  ASTM A-36/A-572-50 0.164 0.838 0.019 0.010 0.179 0.017 0.020 0.015 0.008 0.036 0.004 0.008 0.004
: - PRUEBAS AL PRODUCTO -— +
COLADA NO. PAQUETE L.ELASTICO R.TENSION SELON
141802 2614018564 64,076 (KST) 78.790 (KST) 25(%) .
141802 2614018574 64.166 (KST) 78.320(KST) 25 (%) |
141802 2614019084 62,714 (KST) 78.828B(KST) 25 (%)
14 4018762 64.189 (KS] 78. 797 (KST) 24(%)
| 14 64.496 (KSI 8 (KSI) 24 (%)
11806 64.023 (KS1 8. 5 (%)
s Lalis [ U1lHL L4 1 (F
61401976 63.384 (KS 8.683 (KS S (%)
............ PRODUCTO EMBARCADD R — - e
COLADA NO. PAQUETE NO. PZAS PERALTE (Plg. PATIN{Plg.) LARGO(m) PESO (Kg/mt ) PED. CLIENTE PEDIDO
141802 2614019092 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 B000000668-FEB 0000151515
141806 2614019164 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 8000000668-FEB 0000151515
141808 2614019783 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 8000000668-FER 0000151515
COLADA NO. PAQUETE PARTIDA ENTREGA
141802 2614019093 000030 1001886591
141806 2614019164 000030 1001886591 __
141808 261401978a 000030 1001886591
+ - FIN DE DATOS .

EMITIO : S0558715
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| AHMSA |

ALTOS HORNOS DE MEXICO

\ 3 CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B559198
T_qmaﬂ FECHA EMISION PAGINA amvmonm.._nom CERTIFICAMOS QUE LOS >z>:m_m|_
EBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
AFIRME - LAMINA Y PLACA COMERCIAL , S.A. DE C.V. 13.02.2014 1 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION
JURREZ 800 PISO 9 . ING. RAMIRO CHACA
PRODUCTO
Vigas PRUEBAS MPEANIGHS Y CERTIFICACION
. - COMPOSICION QUIMICA -+
COLADA  ESPECIFICACICN P s 31 (a3} CR NI MO ALT Vv NB/CB TI
141802  ASTM A-36/A-572-50 0.019 0.005 0.167 0.024 0.027 0.019 0.011 0.037 0.003 0.008 0.002
141804  ASTM 2-36/2-572-50 0.020 0.008 0.156 0.027 0.034 0.020 0.010 0.037 0.002 0.007 0.002
141805  ASTM A-36/A-572-50 0.019 0.006 0.164 0.030 0.027 0.020 0.010 0.039 0.003 0.008 O0.003
141806  ASTM A-36/A-572-50 0.017 0.006 0.163 0.026 0.046 0.013 0.010 0.038 0.004 0.007 0.003
141807  ASTM A-36/A-572-50 0.015 0.006 0.174 0.024 0.025 0.017 0.010 0.030 0.003 0.008 0.003
141870 A=36/A-572-50 0.020 0.008 0.187 0.028 0.024 0.016 0.013 0.041 0.003 0.008 0.003
142346 A-36/A-572-50 0.019 0.006 0.175 0.021 0.029 0.016 0.010 0.040 0.002 0.007 0.003
236345 A-36/A-572-50 0.012 0.007 0.164 0.039 0.023 0.025 0.019 0040 003 0.008 0.003 _
_ =5 ( A0 0018 0.0 0.009 0.045 0.007
__ ASTM A-36/A-5 ( 0,180 0,030 0.030 0.020 0.033 0.003 0.008 0.003 _
| X SELLY
a0 614018562 6 (K 30 (KSI % |
| 6 64.166 (KS
141802 2614019084 h2 4 (KSI 25(%)
141804 2614018634 63.741 (KSI) /9. 676 (KST) 27 (%)
141804 2614018644 64.255 (KST} '9.733 (KST) 28(%)
141804 2614019564 63.739 (KSI) 79.792 (KST) 26 (%)
141804 2614019574 64.162 (KST) 78.575 (KST) 26(%)
141805 261401846A 61.111 (KST) 76.826 (KSI) 26 (%)
141805 261401847A 62.556 (KSI) 74.010 (KST) 27(%)
141805 2614019114 62.407 (KST) 77.041 (KST) 25 (%) [
141806 2614018762 64.189 (KST) 78.797 (KSI) 24 (%)
141806 261401877 64.496 (KST) 78.681 (KSI) 24 (%)
141806 2614019154 64.023 (KST) 78.594 (KSI) 25(%)
141807 2614018414 63.5209 (KST) 75.328 (KSI) 25 (%)
141807 261401842a 63.251 (KST) 72.159 (KST) 27(%)
141807 2614019412 64.596 (KST) 79.503 (KST) 25 (%)
141807 261401942a 64.583 (KST) BO. 000 (KST) 24 (%)
141870 2614019954 57.923 (KST) 75.233 (KST) 26 (%)
14187 261401996A 56.822(KSI) 73.535(KSI) 24(%)
141870 2614022323 57.923 (KSI) 75.233 (KST) D %)
: S —
. . S N _ 50557847
EN ESTE ngﬁmo_w_ul.w L T OMOS SL JOCUMENTO OfC M.»_.

| B COMPROWISO DE AHMSA ES SOLO CON EL cLi:

CC-03-F-02-A



o~
%" ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD

DE ACERO

B559198

FECHA EMISION PAGINA NOSOTRCS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
FCUENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
AFIRME - LAMINA Y PLACA COMERCIAL , S.A. DE C 13.02.2014 2 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION _EEEnF
JUAREZ 800 PISO 9
SROBUCTS ING. RAMIRO CHACA
Vigas PRUEBAS M \.D Y CERTIFICACION
e - PRUEBAS Al PRODUCTO
COLADA NO. PAQUETE L.ELASTICO R.TENSION SELON.
141870 2614024404 59.101 (XSI) 71.765 (KST) 24(%)
141870 2614025054 59.101 (KST) 71.765 (KST) 24(%)
142346 261402476A 55.314 (KST) 75.428(KSI) 27(%)
142346 2614024772 56.839 (KSI) 75.651 (KST) 281(%)
142346 2614025054 55.314 (KSI) 75.428(KSI) 27(%)
142346 2614027432 56.654 (KST) 75. 808 (KST) 26 (%)
236345 2613119394 1) 72.237(KST) 26 (%)
| 236345 2613119404 53.753 (KSI) 70.601 (KST) 271(%)
_ 2614018220 63.656 Il 80.000 (¥sT 2E (%)
| 24 fa .50 “
26140 134 (ks 68 1%
26140235 b2,
[ +=-- — PRODUCTO EMBARCADO —— - - ———t
COLADA NO. PAQUETE NO.PZAS. PERALTE (Plg. PATIN(Plg.) LARGO(m) PESO (Kg/mt) PED.CLTENTE PEDIDO
141802 2614021244 2 6.0000 6.0000 12.2000 22,320 8000000697-ENE T0000152351
141804 261402124A 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 B000000697-ENE 10000152351
141805 261402124 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 8000000697-ENE T0000152351
141806 261402124 42 6.0000 £.0000 12.2000 22,320 BO00000697-ENE I0000152351
141807 2614021244 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 B000000697-ENE 10000152351
| 141870 2614021242 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 8000000697-ENE 10000152351
| 142346 261402748a 27 14,0000 5.0000 12.2000 32.740 8000000666-FEB-10000515884
236345 2613119464 30 6.0000 6.0000 12.2000 29.760 B000000697-ENE 10000152351
241550 2614021244 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 8000000697-ENE 10000152351
241610 261402124A 42 6.0000 6.0000 12.2000 22.320 B000000697-ENE 10000152351
COLADA NO.P PARTIDA ENTREGA
141802 261402124 000020 1001891445
141804 2614021243 000020 1001891445
141805 261402124 000020 1001891445
141806 261402124a 000020 1001891445

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CUENTE INDICADO EN ESTE CERTIAICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIG|

INAL

\; BMITIO : S055784 %
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- ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD

DE ACERO  B559198

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
COENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPOATE
AFIRME - LAMINA ¥ PLACA COMERCIAL , S.A. DE C.V 13.02.2014 3 SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS BEGISTAOS DE 1A COMPANIA. |
DIRECCION
JUAREZ 800 PISO 9 .
ING. RAMIRO CHACA
PRODUCTO .
Vigas PRUEBAS M §< CERTIFICACION
+ PRODUCTO  EMBARCADO
COLADA NO. PAQUETE PARTIDA ENTREGA
141807 2614021247 000020 1001891445 |
141870 2614021242 000020 1001891445
142346 2614027484 000040 1001891445
236345 261311946A 000030 1001891445
241550 261402124A 000020 1001891445
241610 261402124A 000020 1001891445
b= —— - _— FIN DE DATOS -— - -
| _
_ |
_ TIO @ (0

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO OF GINAL

CC-03-F-02-A



