
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI

250415   ASTM A-36/A-572-50         0.147  0.847  0.017  0.005  0.184  0.024  0.030  0.017  0.006  0.049  0.002  0.007  0.003

251009   ASTM A-36/A-572-50         0.163  0.854  0.012  0.006  0.183  0.021  0.029  0.020  0.004  0.038  0.002  0.007  0.003

450453   ASTM A-36/A-572-50         0.165  0.852  0.014  0.005  0.190  0.020  0.023  0.021  0.004  0.032  0.003  0.005  0.002

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.          T.ELONG.

250415          261501586A      58.028(KSI)     76.201(KSI)     25(%)           8

250415          261501587A      57.966(KSI)     74.845(KSI)     25(%)           8

251009          261502173A      63.794(KSI)     77.343(KSI)     24(%)

251009          261502174A      64.771(KSI)     78.423(KSI)     26(%)

450453          261502164A      63.380(KSI)     79.370(KSI)     24(%)

450453          261502165A      64.123(KSI)     78.050(KSI)     24(%)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

250415          261502192A      28           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          20025           0000165408

251009          261502175A      28           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          20025           0000165408

450453          261502169A      28           10.0000      5.7500       12.2000      32.736          20025           0000165408

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

250415          261502192A      000030       1002068125

251009          261502175A      000030       1002068125

450453          261502169A      000030       1002068125

+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.
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EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


