
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI

157649   ASTM A-36/A-572-50         0.152  0.833  0.019  0.008  0.169  0.025  0.026  0.021  0.005  0.049  0.003  0.006  0.002

157652   ASTM A-36/A-572-50         0.147  0.848  0.019  0.004  0.177  0.026  0.027  0.022  0.005  0.035  0.004  0.007  0.003

256195   ASTM A-36/A-572-50         0.156  0.864  0.017  0.005  0.179  0.029  0.032  0.021  0.004  0.032  0.003  0.007  0.003

257672   ASTM A-36/A-572-50         0.158  0.837  0.018  0.007  0.180  0.023  0.017  0.017  0.004  0.034  0.004  0.006  0.002

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

157649          261516625A      58.755(KSI)     76.462(KSI)     24(%)

157649          261516626A      58.752(KSI)     76.519(KSI)     24(%)

157649          261516674A      58.755(KSI)     76.462(KSI)     24(%)           8

157652          261516669A      61.432(KSI)     75.584(KSI)     24(%)

157652          261516670A      61.795(KSI)     75.795(KSI)     25(%)           8

157652          261516728A      61.432(KSI)     75.584(KSI)     24(%)

256195          261513848A      58.069(KSI)     75.871(KSI)     25(%)           8

256195          261513849A      58.389(KSI)     76.388(KSI)     24(%)           8

256195          261516677A      58.069(KSI)     75.871(KSI)     25(%)           8

256195          261516773A      58.892(KSI)     75.718(KSI)     26(%)

257672          261516664A      59.248(KSI)     73.587(KSI)     25(%)

257672          261516665A      61.523(KSI)     75.301(KSI)     26(%)

257672          261516699A      59.248(KSI)     73.587(KSI)     25(%)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

157649          261516674A      10           18.0000      7.5000       12.2000      89.280          22070           0000178169

157652          261516670A      10           18.0000      7.5000       12.2000      89.280          22070           0000178169

157652          261516673A      10           18.0000      7.5000       12.2000      89.280          22070           0000178169

256195          261516678B      4            18.0000      7.5000       12.2000      89.280          22070           0000178169

257672          261516668A      10           18.0000      7.5000       12.2000      89.280          22070           0000178169

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

157649          261516674A      000060       1002184408

157652          261516670A      000060       1002184408

157652          261516673A      000060       1002184408

256195          261516678B      000060       1002184408

257672          261516668A      000060       1002184408
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  EMITIO : S0550188

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

PRUEBAS MECÁNICAS Y CERTIFICACIÓN

B788628B

CC-03-F-02-A

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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