
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI

162672   ASTM A-36/A-572-50         0.170  0.860  0.015  0.003  0.170  0.012  0.015  0.015  0.003  0.035  0.003  0.007  0.002

261440   ASTM A-36/A-572-50         0.168  0.810  0.013  0.005  0.182  0.018  0.019  0.025  0.005  0.036  0.003  0.007  0.003

261441   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.840  0.016  0.005  0.168  0.020  0.021  0.018  0.005  0.041  0.002  0.007  0.002

261443   ASTM A-36/A-572-50         0.162  0.846  0.013  0.004  0.174  0.012  0.017  0.017  0.005  0.037  0.003  0.007  0.002

460650   ASTM A-36/A-572-50         0.168  0.828  0.020  0.005  0.183  0.017  0.036  0.022  0.006  0.038  0.002  0.005  0.002

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

162672          261605700A      63.911(KSI)     77.665(KSI)     22(%)

162672          261605701A      64.740(KSI)     79.874(KSI)     21(%)           8

162672          261605756A      63.911(KSI)     77.665(KSI)     22(%)

261440          261603505A      61.259(KSI)     76.573(KSI)     26(%)           8

261440          261603506A      59.716(KSI)     76.778(KSI)     25(%)           8

261440          261603695A      55.107(KSI)     72.580(KSI)     25(%)           8

261440          261603696A      61.259(KSI)     76.573(KSI)     26(%)           8

261440          261603706A      59.716(KSI)     76.778(KSI)     25(%)

261441          261603563A      55.341(KSI)     74.059(KSI)     25(%)

261441          261603564A      53.989(KSI)     73.328(KSI)     26(%)

261441          261603690A      54.088(KSI)     72.028(KSI)     25(%)

261441          261603691A      55.341(KSI)     74.059(KSI)     25(%)

261603541B      56.053(KSI)     72.428(KSI)     27(%)

261443          261603542A      55.609(KSI)     72.575(KSI)     26(%)

261443          261603649A      56.053(KSI)     72.428(KSI)     27(%)

261443          261603685A      54.286(KSI)     72.382(KSI)     24(%)

261443          261603686A      56.053(KSI)     72.428(KSI)     27(%)           8

460650          261603577A      53.871(KSI)     73.225(KSI)     24(%)

460650          261603578A      55.998(KSI)     74.391(KSI)     25(%)

460650          261603664A      55.070(KSI)     72.531(KSI)     28(%)

460650          261603665A      53.871(KSI)     73.225(KSI)     24(%)

460650          261603704A      53.619(KSI)     72.884(KSI)     24(%)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

162672          261605701A      48           10.0000      4.0000       12.2000      17.856          23522           9999019737
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+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

261440          261603696A      8            18.0000      7.5000       12.2000      105.648         23522           9999019737

261441          261603693A      8            18.0000      7.5000       12.2000      105.648         23522           9999019737

261443          261603686A      8            18.0000      7.5000       12.2000      105.648         23522           9999019737

460650          261603668A      8            18.0000      7.5000       12.2000      105.648         23522           9999019737

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

162672          261605701A      000010       1002276032

261440          261603696A      000040       1002276032

261441          261603693A      000040       1002276032

261443          261603686A      000040       1002276032

460650          261603668A      000040       1002276032

+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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