
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI

1510126  ASTM A-36/A-572-50         0.159  0.871  0.021  0.007  0.167  0.014  0.022  0.018  0.004  0.044  0.004  0.006  0.002

160197   ASTM A-36/A-572-50         0.159  0.850  0.015  0.003  0.156  0.015  0.019  0.018  0.002  0.038  0.002  0.007  0.003

261739   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.890  0.013  0.007  0.170  0.012  0.017  0.020  0.004  0.038  0.003  0.007  0.002

360390   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.850  0.011  0.007  0.170  0.077  0.031  0.033  0.009  0.038  0.002  0.006  0.002

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.          T.ELONG.

1510126         261521342A      57.146(KSI)     72.810(KSI)     25(%)           8

1510126         261521343A      57.442(KSI)     74.925(KSI)     26(%)           8

1510126         261603526A      61.273(KSI)     76.591(KSI)     26(%)           8

160197          261600353A      57.339(KSI)     74.386(KSI)     26(%)

160197          261600354A      56.451(KSI)     75.520(KSI)     24(%)

160197          261603110A      64.582(KSI)     77.752(KSI)     22(%)

160197          261603111A      64.850(KSI)     77.040(KSI)     24(%)

160197          261604712A      64.235(KSI)     79.310(KSI)     25(%)           8

261739          261604610A      64.494(KSI)     78.625(KSI)     24(%)

261739          261604611A      62.124(KSI)     79.100(KSI)     26(%)

261739          261604710A      64.494(KSI)     78.625(KSI)     24(%)

261739          261604849A      61.487(KSI)     75.461(KSI)     25(%)

360390          261608212A      61.494(KSI)     77.156(KSI)     25(%)

360390          261608213A      62.494(KSI)     78.175(KSI)     26(%)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

1510126         261603531C      5            18.0000      7.5000       12.2000      89.280          23523           0000186761

160197          261604712A      33           12.0000      4.0000       12.2000      23.808          23523           0000186761

261739          261604711A      33           12.0000      4.0000       12.2000      23.808          23523           0000186761

261739          261604712A      33           12.0000      4.0000       12.2000      23.808          23523           0000186761

360390          261608218A      15           14.0000      6.7500       12.2000      50.592          23523           0000186761

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

1510126         261603531C      000120       1002287711

160197          261604712A      000020       1002287711

261739          261604711A      000020       1002287711

261739          261604712A      000020       1002287711

  FECHA EMISION  PAGINA
CLIENTE
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  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO

 Vigas

  EMITIO : S118513

  CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
  PROLONGACION JUAREZ SIN NUMERO COLONIA LA LOMA MONCLOVA COAHUILA 25770

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

PRUEBAS MECÁNICAS Y CERTIFICACIÓN

B871610B

CC-03-F-02-A

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.



+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

360390          261608218A      000080       1002287711

+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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  EMITIO : S118513

  CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
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NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

PRUEBAS MECÁNICAS Y CERTIFICACIÓN

B871610B
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EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


