
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI

160391   ASTM A-36/A-572-50         0.174  0.860  0.020  0.003  0.177  0.009  0.016  0.017  0.002  0.030  0.004  0.007  0.003

262675   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.880  0.014  0.004  0.150  0.025  0.021  0.022  0.005  0.040  0.002  0.007  0.002

360148   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.850  0.009  0.005  0.170  0.078  0.038  0.040  0.018  0.039  0.002  0.007  0.002

461172   ASTM A-36/A-572-50         0.150  0.830  0.018  0.008  0.190  0.018  0.023  0.021  0.004  0.039  0.003  0.005  0.002

461204   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.860  0.023  0.006  0.180  0.019  0.027  0.022  0.004  0.037  0.004  0.005  0.002

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

160391          261601084A      64.426(KSI)     77.935(KSI)     27(%)

160391          261601085A      63.209(KSI)     77.957(KSI)     25(%)

160391          261601095A      63.209(KSI)     77.957(KSI)     25(%)

262675          261606170A      59.579(KSI)     73.837(KSI)     24(%)

262675          261606171A      60.537(KSI)     73.764(KSI)     27(%)

360148          261607327A      64.294(KSI)     79.814(KSI)     26(%)           8

360148          261607328A      63.694(KSI)     79.366(KSI)     25(%)           8

461172          261605932A      61.291(KSI)     74.795(KSI)     24(%)

461172          261605933A      62.464(KSI)     76.637(KSI)     23(%)           8

461172          261606028A      61.291(KSI)     74.795(KSI)     24(%)

461204          261606182A      63.344(KSI)     75.604(KSI)     28(%)

461204          261606183A      61.790(KSI)     75.290(KSI)     25(%)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

160391          261605936A      28           10.0000      4.0000       12.2000      28.272          23633           0000187828

262675          261606180A      20           10.0000      5.7500       12.2000      38.688          23633           0000187828

360148          261607347C      3            18.0000      7.5000       12.2000      74.400          23633           0000187828

360148          261607349B      11           18.0000      7.5000       12.2000      74.400          23633           0000187828

461172          261605933A      28           10.0000      4.0000       12.2000      28.272          23633           0000187828

461172          261605936A      28           10.0000      4.0000       12.2000      28.272          23633           0000187828

461204          261606185A      20           10.0000      5.7500       12.2000      38.688          23633           0000187828

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

160391          261605936A      000070       1002288285

262675          261606180A      000080       1002288285

360148          261607347C      000270       1002288285
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+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

360148          261607349B      000270       1002288285

461172          261605933A      000070       1002288285

461172          261605936A      000070       1002288285

461204          261606185A      000080       1002288285

+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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