
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI

265153   ASTM A-36/A-572-50         0.150  0.850  0.020  0.008  0.170  0.031  0.020  0.020  0.003  0.046  0.003  0.005  0.002

265614   ASTM A-36/A-572-50         0.150  0.850  0.018  0.005  0.160  0.020  0.022  0.017  0.006  0.029  0.005  0.006  0.003

265873   ASTM A-36/A-572-50         0.160  0.840  0.013  0.007  0.170  0.030  0.022  0.023  0.007  0.034  0.003  0.006  0.002

265874   ASTM A-36/A-572-50         0.170  0.860  0.012  0.010  0.160  0.024  0.022  0.024  0.008  0.040  0.004  0.006  0.002

265876   ASTM A-36/A-572-50         0.150  0.840  0.019  0.010  0.170  0.023  0.018  0.023  0.007  0.049  0.004  0.006  0.002

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

265153          261611474A      57.948(KSI)     73.910(KSI)     26(%)

265153          261611475A      57.523(KSI)     74.156(KSI)     25(%)

265614          261612632A      62.693(KSI)     76.970(KSI)     26(%)           8

265614          261612633A      63.729(KSI)     76.360(KSI)     27(%)           8

265873          261613323A      61.941(KSI)     76.099(KSI)     25(%)           8

265873          261613324A      61.458(KSI)     75.868(KSI)     27(%)

265874          261613268C      61.046(KSI)     73.162(KSI)     25(%)

265874          261613269A      59.209(KSI)     73.897(KSI)     26(%)

265876          261613269A      59.231(KSI)     74.155(KSI)     26(%)

265876          261613270A      60.577(KSI)     75.134(KSI)     25(%)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

265153          261611484C      6            14.0000      8.0000       12.2000      78.864          23633           0000187828

265614          261612633A      27           14.0000      5.0000       12.2000      32.736          23931           0000190035

265873          261613323A      20           10.0000      5.7500       12.2000      44.640          23931           0000190035

265873          261613327A      20           10.0000      5.7500       12.2000      44.640          23931           0000190035

265874          261613322A      20           10.0000      5.7500       12.2000      44.640          23931           0000190035

265876          261613327A      20           10.0000      5.7500       12.2000      44.640          23931           0000190035

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

265153          261611484C      000200       1002329824

265614          261612633A      000080       1002329824

265873          261613323A      000030       1002329824

265873          261613327A      000030       1002329824

265874          261613322A      000030       1002329824

265876          261613327A      000030       1002329824
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NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
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LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.
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