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SIMEC INTERNATIONA I, 5.A DE C. V. ACR1ZC
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 25/08/07  8:08:00
CLIENTE: PLESA ANEHURC ¥ CIAS, S5.A, DE
PEDIDO: 150582 CONTRATO: 32438 REMISION:  346411-1
PRODUCTO: CANAL 6"(LIV) 8.2LB/FT 152.4GREDC DE ACERC A36IA3BM-9
ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM RA6/9 EMBARQUE;K
PESO TECRICO(KG/MT}:12.202 LONGITUD (Mts) TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

COLADA ip 1S %6n EC %Cn ¥Mo %¥S1 %ML % Cr ¥V &M %MD

372241 L0050 L0170 .0100 .1%00 .2400 .0S00 2400 .1400 .2000 .0020 7300  .0050
372246 0080 L0400 L0080 L1800 .2900  ,0500 .1€00  .1400 .1200 .0030 ,6500 0030
312247 0130 .0340 L0080 L2600 .3100 L0480  .2800  .1500 ,0800 .0020 .7300 .0020
372248 0130 ,0280 L0080 .2%00  .3300 .0390 ,2100 .1300 .1200 .0030 .7800  .0030

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO
COLRDA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO
(LB/IN2) (LB/INZ) 3
372241 52,032 13,950 21
3712246 19,8%0 71,353 21
312247 58,624 79,569 25
372248 59,564 74,569 25

ATADOS DE LA COLADA

372241 THGO3215 THGO3216
372246 THG03261 THG03262 THGO3263 THGO3264 THGO3265 THGO3266 THGO3267 THGO3275

372247  THG03256 THGO3257 THGO3258 THG03258 THGO03Z60
372248 THG03218 THG03248 THG03249
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