SIMEC INTE RNATIONAL 8. A DE C. V. ACA12CA

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 03/05/08  7:36:58 £ 4
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE / g
PEDIDO: 001076 CONTRATO: 4522 REMISION:  002183-1
PRODUCTO: CANAL 8" (LIV) 11.5LB/FT 203.2GRADO DE ACERO  ASTM A36/A36M-94
ESPECTFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE:  DIAMANTE AZUL, SA.CV .
PRSO TEORTCO(KG/MT) :17.113 LONGITUD (Mts)  12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

376025 .D0BO  .0500 .0160 .2000 .2800 .0380 .1600 .1600 .1200  .0020  .B500 .0020
376030 .0110 .0300 .0170 .2300 .2300 .0480 .2600 .2300 .l400 .0030  .9700 .0030
376031 0110 .0220 .0180  .2500 .2300 .0500 .2100 .2400 .1700 .0030 .9700  .0030
376032 0110 .0210 .D1BD  .2400 .2300 .0480 .2100 .2300 .1700 .0030  .9400  .0030

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO
(LB/IN2) (LB/IN2) (2")
376025 55,025 77,265 27
376030 59,842 79,569 27
376031 61,942 79,569 27
376032 60,284 79,569 27
ATADOS DE LA COLADA
COLADA
376025 TID04074/ TID04075 Tmoc/ovs TID04077 TID04078 TIno(msa .
376030 TID0440 §

376031  TID04396 y / :
176032 TIDO4760 TID04361 TIDO4362 TID04363 TID04364 TIDO4365
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 ASEGURAMTENTO: DE’ CALIDAD
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