SIMEC IN TERNATIONAL 2 8. A DE C. V. . ACAl12CA

CERTIFICADC DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA.: 05/04/10 12:29:57 .
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 002068 CONTRATQ: 1126 REMISION:  00%666-1
PRODUCTC: CANAL 6"(SP)} 10.5LB/FT 152.4MGRADO DE ACERQ
ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE :
BESO TEORICO(KG/MT}:15.625 LONGITUD{Mts) TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

385726 .0110  .0350  .0i8C  .2300 .2700 .0360 .2600 .2100 .1800 .0030 .6600 .0030
385783 .0180  .0430 .0070  .1900 .2800 .0180  .2300 .0%00 .1200 .001C  .6400  .0020

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO
(LB/INZ) {1B/IN2} (2v)
385726 54,076 76,552 26
385783 50,376 72,150 27

ATADQS DE LA COLADA

385726  TKDO0O15 TKDOOO28
385783  TXD00009 TKDO0G1l TKDOOO13




