DENCERO

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO / CERTIFICATE MATERIAL TEST

- - kg

Ace Ramos CARRETERA MONCLOVA KM 4 NUMERO 2125, TRA RAMOS ~#ZPE, COAHUILA
'S DEL CLIEN FOMER DATA 'OS DEL EMBARQU
- —— - —= No. Certificado/ 3634 - 10173451 —

Cliente/ PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV Certificate No: Num. Viaje/ 3634
Customer: Fechal 15-Dic.2012 Travel No: - N
Direccion/ AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 0 D‘;’: e Remision/ 43003198
Address: ) Invoice No:
Ciudad/ TULTITLAN Estado/ EDO. DE MEXICO Pedido/ 10173451
Citv: State: Customer Order No:
Teléfono/ 10838570 Pais/ C.P./ 54940 PRODUCTO TERMINADO/ Num. Plan/ 4175
Phone: Country ZIP: FINISHING PRODUCT Shipping
Correo Electrénico/ Fecha Embarque/ 15-Dic-2012
eMail: Shipping Date:

Colada/ | Secuencia/ | Molino/ [ 0 Producto / Description of Goods %C | %Mn| %si | %P | %S | %cu
Heat Sequence Mill

51047 4741 |MOLRAM | L1275 [IAANGULO L1 2" x 2" x 3/16" A36/A529-50 6.10m 2.0T 0.22] 087 018 0.010] 0019 0.25
o1

51887 4686 MOLRAM L1018 {IAANGULO LI 2" x 2" x 1/4" A-36 6.10m 2.0T 0.21 0.81 0.17| 0.009] 0.018] 0.2
01

55222 4739 |MOLRAM | Li1275 |IAANGULO LI 2" x 2" x 3/16" A36/A529-50 6.10m 2.0T 020] 1.08 021 0.017] 0.014] 0.20
01

52223 4743 |MIOLRAM | LM275 [IAANGULO Li2" x 2" X 3/16" A36/AB29-50 6.10m 2.0T 0.49| 7.08 0.18) 0.009 0.016] 0.22
01

52637 4742 |MIOLRAM | L1275 |IAANGULO LI 2" x 2" x 3/16" A36/A529-50 6.10m 2.07 0.21] 0.80 020 0.008 0.022] 020
01

Cojadal | Secuendial | Molnof Clave Producto / Description of Goods Cantidad / Quantiy Kg/m:;”s - Kg/mm;f”s e e e Shigadas ! Prueba de Doblez
51047 2741 MOLR;AMD 11275 IAANGULO LI 2 x 2" x 3/16" A36/A529-50 6.10m 2.0T 2 518 73,6109 39.8| 56,5587 32 Cumple
51887 2686 MOLR1AM0 L1018 |IAANGULO LI 2" x 2 x 1/4" A-36 6.10m 2.0T 15 5468 77,5899 38.1| 54,1424 27 Cumple]
52222 4739 MOLR1AM0 (11275 |IAANGULO LI 2" x 2" x 3/16" A36/A529-50 6.10m 2.0T 3 55.8 79,2951 408 57,6792 33 Cumple]
52223 4743 |MOLRAMD 01275 [IAANGULO LI 2" x 2" X 3/16" A36/A529-50 6.10m 2.07 2 58.9 83,7004 421 59,8266 20 Cumple

1
52637 4742 MOLR1AMO L1275  JIAANGULO LI 2" x 2" x 3/16" A36/A529-50 6.10m 2.0T 1 529 751741 37.3] 53,0055 22 Cumple]
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El material se encuentra libre de daos al momento de embarcarse. Sin golpes, raspaduras, dob cesg;%@c{éde&ﬁg “;ﬂ,/
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DEACERS

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO / CERTIFICATE MATERIAL TEST

| Aseguramiento ae Lanaad / Cerjrcaton
Certificamos que este material se ha producido, inspeccionado y probado acuerdo a normas de fabricacién del acero aplicables y las Ing. Octavio Sarabia Cabatiero
dimensj?nales NMX B 252; ASTM AG/A6M, cumpliendo satisfactoriamente los resultados obtenidos, quedando en los registros de la Gerente de Aseguramiento de Célidad’l
compaiiia.

Quality Assurance Manager
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