CERTIFICADC DE CALIDAD / CERTIFICATE OF TEST AND ANALYSIS ggﬁ;ﬁk
11

10441 - 10479764

0411072013

EXCELENCIA EN CALIDAD
ACE RAMOS

DATOS DEL EMBARGUE T SH
Ndm, Viaja / Travel No; 10441

DATOS DEL CLIENTE/ SGLO.TO ; ‘ *CEIENTE CONSIGNAD
Glients / Customer. PLESA ANAHUAC ¥ CIAS 5A DE CV Cliente / Cusiomer:

Direccitn / Address: AV VALLE DE LAS ALAMEOAS 66 0 SAN FRANCISCO CHILPAN Direccian f Address: Ndm. Factura/ Inveics No; FQOD02400
Cludad / Clty: TULTITLAN Estado / State: ERO. DE MEXICO Ciudad { City! Estarde / Stats: Pedido / Customer Order No: 10479764
Teléfeno f Phone: 10838570 Pals { Country: MEXICO C.P./ZIP 54840 Num. Plan / Shipping Plan: 11683

Corrao Elecironico f aMail, Fecha Embarque / Date: 04/10/20713

L f S . L Com SICTON QU|MICA JCHEMICAL COMPOSITION (% PESQ IWEIGHT) .~ i " : X ;
Colada/ |Secuencia/| Clave/ Producte / Description of Geods %G |%Mn] %8| %P | %S |%Cu|%Cr| %N |%Mo]%Sn| %T | %V | PPM| PFM | CE
Heal Sequence Code Nb N
ave | ave | ave | ava | avo | ave | ave | avs | ave | ave | Ave | ave | ave | ave | ave
718 8216 65000 |ANGULOLI1 142" x 1 12" x,109" A-36 0.23 | 0.79 | 0.16 | 0.006 [ 0.004] 017 | 0.07 | 0.08 | 0.020 | 0,014 | G001 [ G007 | 11 1] 037
6.10m 2.0T 0
1379 a217 65008 |ANGULC LI 142" x 1 142" x 108" A-36 022 | 072 | 0,16 [0.006 {0012] 0.18 { 0.04 | 0.08 | 0.016 [ 0.043 | 0000 | D006 | 4 Q 0,36
B.10m 2.0T 2
118110 1483 63047 JANGULC LI 3/4" x 3/4" % 1/8" A-38 8.10m 0.17 | 0.567 | 0,19 | 0.004 | 0.008 |} 0.20 | 0.0 | C.07 { 0.016 | 0.013 § 0.001 | 0.002 & " 031
11T 0

Colada/! |Sacuenciaf| Claver TS % Elong / LF ¥S P. Doblez/
Sequence | Code FSi Elong kg/mm? | PRSI Bend Tast
el : AVG AVG AVG NG
ANGULOLI 1 1/2%x 1 142 74004.3 39.5 354 | 50436.1 Cumple f
% 108" A-36 6.10m 2.07 12" Succassfully
x.109"
1379 9217 B65008 [ANGULOLIT1/2"x1 172" TH2 %1 2 41.6 55268.9 0.3 337 | 47961.3 Cumple /
% , 108" A-36 6.10m 2.0T 192 Succassfully
x.109"
118110 1483 B3047  [ANGULO LI 3/4" x 3/47 x 1/8" A- 34" x 2 41.3 68785.3 338 357 || S0834.4 Cumple /
36 6.10m 11T 34" x Successiully
18

Cerliflcames qua esla material ha side producide, inspeceionado y probado de acuerdo s las nommas de fabricacién del acere aplicables, Y a las
normas dimensicnales NMX B 252; ASTM AB/ABM, cumpliendo los Itados obtenidos sati yriamente, quedando asentados en los registros
de |la compaiila. El material se encuentra libre de darios al moemento de embarcarse, Sin golpes, raspaduras, doblecas, pintura o aceite. / Wa
Cerlify that this materlal has been produced, inspected and tesled according to standerds applicable in steslimaking, And to the dimenslonal
standards NMX B 252, ASTM AG/AEM, provided the results satisfactorily, leaving settled in the records of the company. The material is free from

damage at the time of shipmant. No bumps, scrapes, folds, paints and oils.
FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality
Assurance Manager




