DEMNCERE = CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO / CERTIFICATE MATERIAL TEST .-

Ace Ramos CARRETERA MONCLOVA KM 4 NUMERO 2125, TRA RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

1 : .
* No. Certificado/ 2136 - 10121906 - : =
Cliente/  PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV Certificate No: — Num, Vigje/ 2136
Customer: Fochal 19-Sep.2012 : Travel No: ;
. .. g €ec| ~OEeP- .
Direccion/ AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 0 Date: "oep Remision/ 43001827
Address: ' Invoice No:
Ciudad/  TULTITLAN Estado/ EDQ. DE MEXICO Pedido/ 10121906
Citv: State: Customer Order No:
Teléfono/ 10838570 Pais/ C.P./ 64940 PRODUCTO TERMINADO/ Num. Plan/ 2443
Phone: Country ZIp: FINISHING PRODUCT Shippina .
Correo Electrénico/ : _ Fecha Embarque/ 19-Sep-2012
eMail: . Shippina Date: .
i : .
P Coladal [ Secuencia/ | Molino/ Clave Producto / Description of Goods %C | %Mn | %Si | %P | %S | %Cu
i : Heat Sequence Mill
! 45785 1796 MOLRAM | L1286 A ANGULO LI 4" x 4* x 1/2" A36/A529-50 6.10m 2.0T 0.22| 0.89 0.18 0,028 0.016] 0.28
01 )
48127 2331 MOLRAM | SL1233 {IA SOLERA 4" x 1/2" A36/A529-50 6.10m 2.0T 0.22] 0.83 0.17] 0,014] 0.013| 0.27]
: 01 .
46127 2428 -~ IMOLRAM | SL1230 |IA SOLERA 3" x 1/2" A36/A529-50 6.10m 2.0T 0.22] 0.82 0.17| 0.014| 0.013] 0.27]
01
48996 1795 MOLRAM | L1286 |[IA ANGULO LI4"x 4" x 1/2" A36/A529-50 6.10m 2.0T . 0.22| o0.8¢ 0.15 0.013] 0.021] 0©.24
01
; Colada/ | Secuencia/ Molino/ - ) . RT/TS Lt/Ys Elongacion en % de 8 pulgadas / |Prueba de Doblez /
Heat Sequence il Clave Producto / Description of Goods Cantidad / Quantity Ko7 mm2 ro ra—, oal Elongation in % of 8 inches Bend Test
45765 1796 MOLRAMO L11286 1A ANGULO LI 4" x 4" x 172" A36/A528-50 6.10m 2.0T 1 493 70,1789 39.5 66,1967 : 41 Cumple]
1 .
46127 2331 NMOLRAMO SL1233  [IA SOLERA 4" x 1/2" A36/A529-50 6.10m 2.0T 2 569 80,9311 364 51,7447 37 No Cumple
1
46127 2428 MOLRAMO SL1230 JA SOLERA 3" x 1/2" A36/A529-50 6.10m 2.0T 1 53.9 76,706.9 38.2| 54,376.1 34 Cumple|
1
48996 1795 MOLRAMO L1286 1A ANGULO Lt 4" x 4" x 1/2" A36/A529-50 6.10m 2.0T - . 9 498 70,833.9 40,3| 67,377.2 40 Cumple
1 . .
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El material se encuentra lipre de daocs al momento de smbagaarbe. Sin golpes,ira%@ﬁras, dg@eces, Digtlra 6 aceite
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| - 4 o \ N o Aseguramiento de Calidad / Certification
o, Y 2y s . .
Certificamos que este mat%‘é’c’ﬁﬁ"ﬁi&o y probado acuerdo'g normas defabiicacion del acero aplicables y las ‘ Ing. Octavio Sarabia Caballero
dimensionales NMX B 252,7 AB/ABM, cumpliendo satisfactoriamente los resultadgs ob eﬁ;ﬁdog,fque’dando en los registros de la Gerente de Aseauramiento de Calidad /
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