CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO / No. Certificado/ | cen4 10308007
CERTIFICATE MATERIAL TEST REPORT Ceificale No
) Fecha! Date: 06-Jul-2013

EXCELENCIA TN CALIDAD

CARRETERA MONCLOVA KN 4 NUMERO 2125, TRA

Ace Rarpos

Cliente/  PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV Num. Viaje/ 6824
Customer: Travel No:

Direccion/ AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 0 Remisicn/ 43007059
Address: Invoice No:

Ciudad/  TULTITLAN Estado/ EDO. DE MEXICO Pedido/ 10398007
City: State: Customer Order No:

Telefono/ 10838570 Pais/ C.P/ 54840 Nurm. Plan/ 7795
Phone: Countey - PRODUCTQ TERMINADO! FINISHING PRODUCT | gpioting

Correo Electrénicof Fecha Embarque/ 08-Jul-2013
eMail: Shipping Date:

Calibre! %si | %P | %S {oscu | wor | i [ %Mo | sesn | T | w2 | wyv | wnb | wee

Colada! | Secuencia/ | Clave/ - o o
Heat Sequence Code Producio / Description of Goods Clameter %C | YeMn

436 7605 50230 SOLERA 2" x 3/8" A-36 6.10m 2.0T 2" x 318" 0.23) 073 0.21] 0.006; 0.007] 0.15 0. 0. 0. 0. Q. 0. 0. 0. 0.

0515] 0620 0125 0108 0012| 06G0} 0066 D0OB| 3628

52610 5324 60395 CANAL 3" x 4.1 A-36 12.20m 4.0T 3"x4.1 0.16] 0.66] 019 0.007| 0.018] 0.18 0. 0. 0. Q. C. 0. . G 0.

Q748| 0761 0193 0148] o010 0098} 0029) cooif 2899

i RTITS LffYs i 9 Prueba de Doblez /
C;Iada,' Ssecuenmaf Clave Producto / Description of Goods E!oglgacmr_a en Alydefsagulgﬁdasl Bend Test i Paquetes / Bundles
eal equence Kg / mm2 Psi Keimm2 Pei ongation in % of 8 inches

436 7605 650230 SOLERA 2" x 3/8” A-36 6.10m 2.0T 53.9 76,5951 37| 52,721.3 30 Cumple 5
52610 5324 80395 CANAL 3" x 4.1 A-36 12.20m 4.0T 52.2 74,179.3 33.88 48,031.8 40 Cumple 2

Certificamos que este material ha sido producide, inspeccionade y probado de acuerdo a las nermas de fabricacién del acero aplicables a
Ja ASTM A36-2008, A529-2005 (Aprobata 2009), A572-2012 y A992-2011 v a las normas dimensionales NMX B 252; ASTM

AB/ABM-2012, cumpliendo con los resultados.

Aseguramiento de Calidad / Certification
Ing. Javier Vargas Soto

Gerente de Aseguramiento de Calidad /
Quality Assurance Manager




