EXCELENCIA EN CALIDAD

Aceria Ramos Arizpe

CARRETERA MONCLOVA XM 4 NUMERO 2125
TRAMO SANTA CRUZ OJO CALIENTE

C.P.ZIP RAMOS ARIZPE, COAHUILA
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111

MX Q1 800 021 3322, USA 1800 332 2376

CERTIFICADO DE CALIDAD / CERTIFICATE OF TEST
AND ANALYSIS

FY23

No. Certificado / 75992 - 20610652

Caenificate No:

Fecha / Dete: 18/08/2076

Hecho en México / Made in Mexico

DATOS DEL EMBARQUE / SHIPPING INFORMATICN

DATOS DEL CLIENTE /SOLD TO

CLIENTE CONSIGNADO / SKIP TO

Clignie / Customer; FORTACERO SA DE CV

Cliente / Customer: FORTACERO MONTERREY

NUm, Viaje / Travel No: 75982

Direccidn / Address: BLVD CARLOS SGKM. 88«

Di

reccion / Address: BLVD. CARLOS SALINAS DE GORTARI KM 8.8 -

Num. Factura / Involce No: FQ41972

Cludad / Clity: APODACA

Estado / Stale: N.L.

Ciudad / Clty: APODACA

Eslado/ State: N.L.,

Pedido / Customer Order No: 20810652
NUm. Plan / Shipping Plan: 81222

Tetéfono / Phone: 818-156-5200

Pals / Country: MEXICO C.PJZIP 66600

Fecha Embarque / Dalo; 18/08/2016

Correo El / eMall: @ com
Orden de Compra / Purchase Order: 4500138681
COMPOSICION QUIMICA / CHEMICAL COMPOSITION (% PESO 7 WEIGHT)
Coirda/ [Spcuancia /| Clave/ Producto / Description of Goods %C I%MN| %SI] %P | %S [%Cu| %Cr | %N [%Mo[%Sn]| %TI| %V [PPM.{ PPM | CE
Hoat Sequence Code Nb N
AVG | AVG | avG | ave | ava | Ave | avG | ava | ave | avG | ave | ave | ave | ave | Ava
16793 25359 10487 [CANAL 10" x 15.3 AJ6/AS72-50 6.10m 2.0T | 0.07 | 1.01 | 0.20 | 0.009 | 0.006 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.014 | 0.007 [ 0,010 | 0.004 } 308 BS | 0.25
- PROPIEDADES MECANICASIMECHANICAL PROPERTIES
[Secuencia /| Chwve/ i Producto ¢ Description of Goods TS % Etong / LF Y8 P, Doblez 7
Sgauencs ja PS! Elong kg/mm* PSI Band Test
e =t 5 S AVO AVG AVG AVG
76102.0 308 38.7 | 55169.7 Cumple /
Successfult

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probada de acuorde 8 las normas de fabricacién del acero aplicables a la ASTM
A38-2008, A529-2005 (re awobada el 2009), A572- 012y A992-2011 y L] Ins narmes uimunslonmeu NMX B252, ASTM AB/AG6M-2012, ] We centity

(o ASTM A36-2008, A529-2005

that this materia! has been sled

d le
(Reapproved 2008), A572 2012 y A992-2011, and the dimensional nandards NMX 8252, ASTM AS/ASM-ZOI?

-c-_‘;(_.ﬁrgv

FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO
Gerente de Aseguramlento de Cslidad / Quality
Assurance Manager



