Aceria Ramos Arizpe

CARRETERA MONCLOVA KM 4 NUMERO 2125
TRAMO SANTA CRUZ OJO CALIENTE

C.P.IZIP RAMOS ARIZPE, COAHUILA
Te¥Phone (+52) 01 818 366 1111

MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376
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CERTIFICADO DE CALIDAD /

EXCELENCIA EN CALIDAB
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Cheme / Cusnormr ACEROS TEPOTZOTLAN SADE CV
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Cliente / Customer: ACEROS TEPOSOTLAN SA DE CV

i Rom. Viaze 7 Travel No: 682

98260 - 21069052

Hecho en México / Made in Mexico
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Direccion / Address. CARR MEXICO QUERETARO KM 37.5 SN PARQUE INDUSTRIAL
CUAMATLA

Ciudad / City: CUAUTITLAN I2CALLI

Diraccién / Address: CARRETERA MEXICO.QUERETARO KM 37.5 -

Nom. Factura / Invoice No: FQ54034

Estado / State: EDO. DE MEXICO Ciudad / City: CUAUTITLAN IZCALLI

Estado / State: EDO. DE MEXICO

Pedido / Customer Order No: 21069062

Telétono / Phone: 58727600
Correo Electronico / eMail: mi

Pais { Country: MEXICO C.P./ZIP 54730
3.com

nez@d

NGm. Plan / Shipping Plan: 104755

Fecha Embarque / Date: 29/06/2017

Orden de Compra / Purchase Order: 10743
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Colads / oncia/| Clave! | Producio / Description of Good: cabbm i Canndad [ RT TS Ys P. Dovlez /
Heal Dismeter | Bundie | kg/mm? PS1 PSt Bend Teast
AVG AVG AVG AVG AVG
| 24373 31541 10500 |[CANAL 10" x 20 A3B/AS72-50 W0 x 20 3 506 721318 23.9 36.5 | 51967.9 Cumple /
12.20m 4.0T Smc_erssfdly
I 24374 31540 10500 |CANAL 10" x 20 A36/A572-50 10°x 20 6 504 | 718472 299 368 |523848] Cumple/
12.20m 4.0T Successfully
Certificamos que este materia ha sido producido, inspeccionado y probado de doa las de (abricacion del acero aphicables a la ASTM

A36-2008, A528-2005 (re aprobads ef 2009), A572-2012 y A992-2011 yalas nomas dimenslonales NMX B252, ASTM AB/ABM-2012. / We cerify
that this material has been produced, inspected and tested according to d I o ASTM A36-2008, A529-2005
(Reapproved 2009), A572-2012 y A992-2011, and the dimensional standards NMX B252. ASTM AG/ASM-2012.
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FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO

Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality

Assurance Manager




