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Vigas
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e = COMPOSICION QUIMICA e . T +
COLADA ESPECIFICACION C MN P 5 51 cu CR NI MO v Zm_\ﬁw
157722 ASTM R-36/A-572-50 0.180 0.870 0.016 0.006 0.231 0D.020 0.010 0.030 0.007 0.002 0.001
257793 ASTM A-36/A-572-50 0.194 0.870 0.024 0.006 0.222 0.040 0.020 0.030 0.0086 0.005 0.001
257863 ASTM A-36/A-572-50 0.181 0.89%0 0.010 0.006 0.213 0.040 0.010 0.030 0.008 0.002 0.001
452898 ASTM A-36/A-572-50 0.188 0.870 0.013 0.011 0.212 0D.020 0.020 0.030 0.006 0.002 0.001
e e - - PRUEBAS AL PRODUCTO e e e +
COLADA NO.PAQUETE L.ELASTICO R.TENSION $ELON.8"
157722 2605057114 59.004 (KSI) £7.608 (K8} 24(%)
157722 260505712A 61.244 [KSI) E8.594 (K8I) 23(%)
257783 260505556A 55.019 (K8I) 75.403 (KSI1) 23(%)
257793 260505557A 52.765(K8I) 74 .000(KSIL) 22(%
257863 260505652A 64.293 (KEI) 78.246 (KSI) 23 (%
257863 260505653A 63.837(KS1) 78.824 (KSI) 22(%
452858 260505645A 64.025 (KSI) 79.189(KSI) 21(%)
4528958 260505650A 63.807(KS1) 78.722(KSI) 20(%
R e e e e - - - - - - PRODUCTO EMBARCADO e e e e e e e e e N = e e e B e e e e = e S il = = = +
COLADA NO.PAQUETE KO .PZAS. PERALTE (Plg. PATIN(Plg.) LARGO (m) PESO (KG/MTO) NORMA PARTIDA
157722 260505725A 24 12 6.50 12.2 3g8.700 A-6 0000067815 000010
257793 260505693R 24 12 6.50 12.2 358.700 A-8& 0000067815 000010
257793 2505056947 24 12 6.50 12.2 38.700 k-6 0000067815 000010 N
2577983 2605056395A 2 12 6.50 12.2 38.700 A-6 0000067818 000010
257863 2605056890A 16 12 6.50 12.2 38.700 A-6 0000067815 000010
257863 2605056591A 16 12 €.50 12.2 38.700 A-6 0000067815 gopo1o0
257863 260505692A 24 12 6.50 12.2 38.700 A-6 0000067815 aopo1o
257863 260505693A 24 12 6.50 12+2 38.700 A-6 00000678153 go0o0010
452898 260505690A 16 12 6.50 12.2 38.700 A-6 00000678159 000010
COLADA NO.PAQU ENTREGA PED.CLIENTE
157722 260505725A 1000725968 254
257793 260505693A 1000725968 254
2577932 2605056944 1000725568 254
2577893 2605056954 1000725968 254
257863 260505690A 1000729968 254

260505691A 1000725968 254

260505692A 1000729568 254
2578613 260505693A 10007295968 254

EMITIC : S0550188

“COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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COLADA NO.PAQUETE ENTREGA PED.CLIENTE
452898 260505630A 1000725968 254
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