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ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B542683

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CER 0S QUE LOS ANALISIS
CLIENTE Y/O PRUEBAS M@STRARAS EN ESTE REPORTE
2 e o 01.09.2005 N SON GQRHRECT! STWN CONTENIDOS EN
LOS RHGI$TRO:! A GOMPANIA.
DIRECCION
AV 66-0
PRODUCTO
Vigas
e m e e e a Mt e Mmmemc————————— mmimsssssamasaana COMPOSICION QUIMICA mmmmmee oo e
COLADA ESPECTFICACION c MN P s sI cu CR NI MO v NB/CB
255696 ASTM A-3g/a.572-50 0.180 0.880 0.011 0.005 0.219 0.030 0.020 0.030 0.009 0.004 0.003
255542 ASTM A-35/a-572-50 0.196 0.850 0.016 0.005 0.218 0.030 0.020 0.030 0.007 0.002 0.001
dmmmmmmmmmmn e e PRUEBAS AL PRODUCTO ~ comommooooo oo it
COLADA NO. PAQUETE L.ELASTICO R.TENSION YELON. 8"
255696 2605038592 €4.957 (KSI) 78.920 (KSI) 23(%)
255695 2605038602 €4.674 (KSI) 79.046 (KST) 23(%)
255942 2605538292 €3.268(KSI) 76.947 (KSI) 21(%)
255942 2605038304 €2.153 (KSI) 77.906 (KSI) 23(%)
Hmmmmmmmmmmmm—n-o-n oy UL S PRODUCTO EMBARCADO ~ ceommmooo oo B
COLADA RO. PAQUETE NO.PZAS. PERALTE(Plg. PATIN(Plg.) LARGO(m) PESO (KG/MTO) NORMA PEDIDO PARTIDA
255696 2605438592 24 12 6.50 12.2 38.700 A-6 0000067819 000010
255696 2605438658 24 12 6.50 12.2 38.700 A-5 0000067819 oooo10
255696 2605338664 24 12 6.50 12.2 38.700 A-6 0000067819 000010
255942 260503859 24 12 6.50 12.2 38.700 A-6 0000067819 000010
COLADA NO. PAQUETE ENTREGA PED.CLIENTE
255696 260503859A 1000703140 254
255696 260503865A 1000703140 254
255696 260503856A 1000703140 254
255942 2605038592 1000703140 254
ENVIAR LOS CERTIFIfADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
»
e FIN DE DATOS ~ commmmmmmoeoo

nd

“PMISO DE AHI5A ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE GERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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