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ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B542325

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERYT, 0S QUE LOS ANALISIS

COENTE Y/O PRUEBAS MDSTRADAS EN ESTE REPORTE

PLESAR ANAHUAC Y CIAS, S.A D c.V 31.08.2005 1 W%M m, .mm..“_.u mb,w .Pm,_gmuuwzz.u..sz_Dom EN
DIRECCION

DE LAS 66-0

PRODUCTO

Vigas
e B e S T e T SRS EE e COMPOSICION QUIMICA
COLADA ESPECIFICACIGN c MN P s 51 cu CR NI MO v NB/CB
255847 ASTM A-36/R-572-50 0.210 0.850 0.015 0.208 0.030 0.020 0.030 0.007 0.002 0.001
A e S R ey e ] e e e S o (5 T i | i e e == BRUEBAS: AL PRODUCTO = = = srfesarmss s e s e S it e S s e = & e - - -l - el - -+
COLADA NO.PAQUETE L.ELASTICO R.TENSION RELON.B"
255847 260503747A 53.025 (KSI) 72.839(KSTI) 23 (%)
255847 2605037484 S2.T23(KST) 72 .192 R8T} 22(%)
e o R R S e S e s s S S e e s PRODUCTO EMBARCADO BRSSO R S S L B R S R +
COLADA NO.PARQUETE NO.PZAS ALTE(Plg. PATIN(Plg.) LARGO (m) PESO(KG/MTO) NORMA PEDIDO PARTIDA
255847 260503747A 10 18 7.50 12.2 96.700 A-86 0000068123 000030
255847 260503748A 10 b 7.50 12.2 26.700 A-8 0000068123 000030
255847 2605037498 7 18 7.50 1.2 96.700 A-6 0000068123 000030
COLADA NO.PAQU ENTR PED.CLIENTE
255847 26050317474 1000702751 o2
255847 2560503748A 1000702751 302
255847 2605037498 1000702751 ig2

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS

OMPROMISO DE AHMSA ES S0LO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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