CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
G E R DAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTOQ/ MEDIDA CERTIFICATEID
SAHAGUN PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /18 x 119#/460 x 1773 | (0o oo
KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
: ! : ALAMEDAS TULTITLANDE MARIANO ESCO,MEX LONGITUD PESO COLADA /LOTE
Cd. Sahagin, Tepeapulco H, HGO 43990 TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 17,284 KG 11006879/03
Meéxico 54940 Meéxico
PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
4964285/000010 ASTM AS72-13 G50
ASTM A6-14

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTM A992-11 2015)

25303 04.04.2017 CSA G40.21-13 345WM

COMP%SICI()N QUIMICA T N . ] v CE

% ¥p 8 %, A G Yo 3 D3 5 % £ £
0.094 1.129 0.017 0.013 0.100 0.240 0.016 0.000 0.074 0.214 0.049 0.336 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.017
PROPRIEDADES MECANICAS Bl U N ST
Vi Ui e URRE 5 vsts
55.5 73.5 22.5 507.0 382.6 0.8

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




