SIDERTUL, S.A. DE C.V.

GERDAU S i D E RTU{  AVENIDA PRESIDENTE MASARYK 111 302 CHAPULTEPEC MORALES DISTRITO FEDERAL

C.P. 11570 TEL. 5262-73-00

PLANTA: INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD -

CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENGIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO Ensayos Mecanicos y Quimicos
C.P. 54800 TEL. FAX. 5894-08-99

] PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DEC.V. 34082

3/diciembre/2012

WNuests f colga [k TNV Oimension Jtongtud | % [ % [ % | % | Esvemode |  Resistencia
Pedldo i . - B e E o ; Sy ala Tension.

210626 A36/A529 ANGULO 381X3.2 11/2X1/8" 610M 0140 1000 0049 0017 35500  36.20 507.00  51.70 26.0 N/A
0120 0080 0300 0.200

:Nomero F

Remisién No. 4503-5530 Gondola / Placas 061AR3 Pedido No. 205183
Ensayos realizados de acuerdo a las Normas: Los resuitados de ensayo cumplen con las Normas:
O NMX-C-407-ONNCCE-2001 O NMX-C-407-ONNCCE-2001 )
O NMX-B-113-1981 O NMX-B-252-1988 Nombre: SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN
® NMX-B-172-1988 O NMx-B-254-1987
(® ASTM A 370 05 (® ASTM A 8/A BM 07
® ASTM E 415 99a (® ASTM A 36/A 36M 05

(® ASTM A 529/A 520M 05
O ASTM A 815/A 615M 06a

Firma:

rohibida la reproduccion total o parcial de este informe, sin autorizacién de Sidertrgica Tultitian, S.A. de C.V.
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