CERTIFICADO DE CALIDAD Pigina 1/1
G ER DAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE ID
SAHAGON PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DECV  PLESA ANAHUAC ¥ CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /24 X 764 /610X 1132 | oo oo
) AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
=M. SiCanEieri cricosedatah ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
Cd. Sahagin, Tepeapulco H, HGO 43990 TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 122M 28,973KG 11008621/02
Mexico 54940 México
PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
5561504/000030 ASTM AS72-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA ASTMPAoS2 01 200)
25939 Tultitlan 03.09.2017 F

COMPOSICION QUIMICA

i i v C.E.
% Y 5 & 5 s Mo Bp 5 % % &
0.087 1.136 0.027 0.012 0.077 0.244 0.016 0.000 0.074 0.216 0.049 0.326 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.016
PROPRIEDADES M&CANICAS )
VT Figre VTR YR &
524 66.4 250 4557 354.8 200
200

PROPRIEDADES MECANICAS

0.8
0.3

COMENTARIQS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




