CERTIFICADO DE CALIDAD Pégina 1/1
GERDAU CORSA CLIENTE A ENVIAR CLIENTE A FACTURAR GRADO PRODUCTO / MEDIDA CERTIFICATE 1D
SAHAGUN PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DECV  PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV ASTM A992/A572 G50 Wide Flange Beam /21 x 44# /530 x 65.5 0000035135
. AVENIDA VALLE DE LAS AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
Lk capeieraliexico=ed! Sah ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCOMEX | LONGITUD PESO COLADA/LOTE
Cd. Sahagun, Tepeapulco H, HGO 43990 TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 1220 M 3,196 KG 11006710/03
México 54940 México
PEDIDO DE VENTA CUSTOMER MATERIAL N° ESPECIFICACION TECNICA
5561504/000020 ASTM AS572-13 G50
ASTM A6-14
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE CARTA DE EMBARQUE FECHA SSiE (2010
25939 Tultitlan 04.09.2017 CSA G40.21-13 345WM

COMPOSICION QUIMICA

C M M N Ni i A C.E. P
% 73 % g 7 G 74 % v ) % %
0.089 1.131 0.031 0.011 0.064 0.234 0.014 0.001 0.073 0213 0.051 0.323 0.000
COMPOSICION QUIMICA
3
0.020
PROPRIEDADES MECANICAS S |
UTS/F E . UTS/F YS/FY
XY o8 fipeY NMPa
54.2 69.2 23.1 477.3 373.9

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ




