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ITEL ACEROS ESPECIALES
Planta: Apizaco, Tlaxcala
Aseguramiento de la Calidad
CERTIFICADO DE CALIDAD N°
CERTIFICAIE OF QUALITY N°
} 08-2587A
CLIENTE GRADO DE AGERQO 4
(34
, 4
C.USTOMER C.L. VISTA HERMOSA %1+Fl GRADE A36
N" DE COLADA MEDIDA
HEAT N 09130208 SECIION SIZE 7/8"
IDENTIFICACION X PERFIL
COLOR GOLE SHAPE Redondo
Lo
i
ANALISIS QUIMICO %
CHEMICAL ANALYSIS %
%C | “aMn | %Si | P ws | %Cr | %Nt | %Mo | %Al | %Cu | %Sn | %Pb | %V %Ti | %Nb |Nppm
16 | .76 018 | .030 | .09
D.l.= N/A
METALOGRAFIA
MFETAI LOGRAPHY
TAMANO DE GRANO DECARBURIZACION ESTRUCTURA INCLUSIONES NO METALICAS
GRAIN SIZE DECARBURIZATION STRUCTURE NONMETALLIC-INCLUSIONS
A 8 c D
PROPIEDADES MECANICAS
MFCHANICALS PROPERTILS
RESISTENCIA A LA TENSION LIMITE DE CEDENCIA Y% REDUCCION DE AR % ALARGAMIENTO DUREZA
TENSILE STRENGTH (PS)) YIELD STRENGTH (PSl) REDUCTION IN AREA ELONGATION HARDNESS
71,670 Lbs/Pulg® 50,276 Lbs/Pulg? 25.86% 76HRB
OBSERVACIONES:
OBSFRVATIONS
254.21 ‘
FECHA ‘- . 12:56 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
DATC QUALITY ASSURANCL DEPARTAMENT

F8.2.4-01




