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CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS.,S.A. DE C.V.

N°CONF.PEDIDO: PRODUCTO:
83232 BSDMOE80 BARRA CUADRADA 12 MM 6.10 M
FECHA DE EMBARQUE:
14.06.2013
ANALISIS QUIMICOS ] PRUEBAS FISICAS
NUMERC DE RESISTENCIA| LIMITHE ALARGA- | REDUCCICON DOBLEZ
COLADA %C %Mn %81 %P %3 TENSIOQN ELASTICO MIENTO AREA 180"
kq/mm2 kqg/mm2 % %
M014927 Q0.18 0.62 0.180 0.009 0.006 45.49 32.56 47.00 CUMPL.E
MO15582 g.16 0.62 0.100 '0.006 0.007 41 .94 29,22 44 .00 CUMPLE
PROMEDIO 43.71 30.89 45.50
OBSERVACIONES - CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE

SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
ASTM-A36-A6
ENTREGA: 8(375585

PIL.ACAS: 666EHS9

HORA: 02:32:34

JORGE GARCTA PAZ




