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#  SERIE PRODUCTO COLADA

#  SERIAL PRODUCT HEAT

1 2201703361049 ANG 40ft 4x4x0.5 000000160316
2 2201703301033 ANG 40ft 4x4x0.5 000000160316
3 2201703301024 ANG 401t 4x4x0.5 000060160316
4 2201703302021 ANG 40ft 4x4x0.5 000000163019
5 2201703302016 ANG 40t 4x4x0.5 000000163019
5 2201703302013 ANG 401t 4x4x0.5 000000163019
7 7201701201004 ANG 40t 4x4x0.5 000000170043
& 2201703301018 ANG 40ft 4x4x0.5 000000162015

Cerfificado de Calidad de Pruchas Fisicas v Quimicas

GRADO
GRADE

£36/A529-50
A36/A529-50
A36/A529-50
A36/A529-50
A36/A529-50
A36/A529-50
A36/A529-50
A36/A529-50

*LE
*YS

50200
50200
50200
52800
52800
52800
51200
51500

‘Ut
*TS

75500
75500
75500
78700
78700
78700
75200
78100

( Mill Test Report )

PE
%EL

38
38
38
37
37
37
37
38

LE/UT
(YSITS)

0.66
0.66
0.66
0.67
0.67
0.67
0.68
0.66

c

168

168
.168
.188
.188
.188

193
188

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSl. La composicion quimica esta expresada en % en peso.
*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido
fabricado. muestreado. probado e inspeccionado de acuerdo
con los requisitos aplicables de la especificacién:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M:A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13:A529 / A529M:; ASTM A370 - 12a

Orden / Order:52125 Certfficado / Certificate: B51994

Mn

831
831
831
9
9
9
879
886

* 0 000BS5S 19 9 4 %

§i P 8 Cu Cr Ni Mo Sn V Nb Al CEQ

205 01 025 24 069 .065 .C19 .014 001 .005 .002 .379
205 0% 025 24 069 065 .019 .014 001 .005 .002 .379
205 01 025 24 069 065 .019 014 001 .005 .00z .379
A71 018 025 436 175 114 028 014 001 .003 003 .444

71018 025 436 475 114 029 014 001 003 003 444

A71 018 025 436 175 114 029 014 001 .003 .003 444
194 021 026 367 126 131 032 017 001 005 .002 437
178 017 026 .34 145 1t 021 014 001 001 .002 429

We certify that the product above mentioned accomplishes and has
been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance
with applicable requirements of sgecifications:

2013: ASME SA36,ASME SA-6/SA-RiVI;A36:;

2014: ASTM A6/ A6 M-13,A529 / A529M, ASTM A370 - 12a

Gerente de /Aseyu ami:nte de Calidad

En SIGOSA. SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestion de Calidad, la mejora continua de nuestros
productos. el uso eficiente de los recursos. y la participacién individual y de equips de todo su personal

FOR-CAL-C AL 001 REN L0011 BRE 2004,



