SIMEC ACERO, §. A. DE C.V. T soNo0s

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA 14/09/16 23:29:13
CLIENTE: PLESA ANAHUAC V CIAS, S.A. DE
PININO: 023436 CONTRE 24201 REVISTON: 0103942-1 o
DRODUCTO: REDONDO 1/2" 12.7MM GRADO DE ACERO  ASTM A36/A36M-08
CANTIDAD EMRARCADA 9.928 TONS
ZSPECIFICACION PRODUCTO: A29/RA29M-05 EMBARQUE:  REFUGIO RUIZ
PESO TEORICO PRODUCTO: .994 KGS/MT LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO: 3
ANALISIS QUIMICOS: o .
= .
COLADA 5P $ 5 % Sn % C $ Cu % Mo $S1 %N §Cr ¥V % ¥ %71 %X
321941 .0090 0370 0240 .1900 .2600  .0160 .260 .090 .110 .062 810  .002  .0010
ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: _
x
LIMITE ESFUTRZ0 CHARPY CHARPY CHARRY ~
COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  V-NOTCH (J) V-NOTCH (J) V-NOTCH “ i
(LB/IN2) {LB/IN2) (%) PROMEDIO T2 T3 TENP C ¢
321941 53,504 75,550 28 i
CHARPY CHARDY CHARPY
V-NOTCH (LB/FT) V-NOTCE (LB/FT) V-NOTCH
PROMEDIO T T2 T TaMe 7
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ATADOS DE LA COLADA ‘ ‘
COLADA £

321941 SQI03065 - SQI03066 SQI03067 SQI03068 SQI03069

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD °



