SI

\TOS GENERALES:

FECHA/HORA:
CLIENTE:
PEDIDO:

PRODUCTO:

ESPECIFICACION PRODUCTO:

PESO TEORICO(KG/MT):19.346

ANALISIS QUIMICOS:

386388 .0110

MEC IN TERNATIONAL 2
CERTIFICADO DE CALIDAD DE
12/07/10  8:41:40

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

386388

ATADOS DE LA COLADA

386388 TKE01954

003073 CONTRATO: 8
CANAL 6" (P) 13LB/FT 152.4MM GRADO DE A
BASTM A6/94 EMB]
LONGITUD (M

¥ S % Sn 5 C % Cu % Mo
0340 0180 1900 .3000 0360

LIMITE ESFUERZO

ELASTICO MAXIMO ALARGAMI
(LB/1IN2) (LB/IN2) (2m)
""" 52,564 74,550 27

TKE01957 TKE01958 TKE01359 TKE0196

ACA12CA

S.A. DE C. V.

PRODUCTO TERMINADO

/"‘

A86 REMISION: 013176-1
CERO fASTM A36/A36M-94
ARQUE: \ JOSE ARTURO PEREZ
ts) TERMINADO:

% 51 % Ni % Cr 5V % Mn % Nb

.2500 .1600 .1700 .0030 .7600  .0030
ENTO

14 JUL 2010
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