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S I M E C  I N  T E R N A Y I O N A L  1 S.A. D E  C.V. 

C E R T I P ~ ~  DE CALIDAD DE PRODU~O TERMINADO 

DATOS GñNERALES: 

FECHA/HORA: 24/09/10 8:51:18 

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PBDIDO: 003889 CONTRAT0:9031 REMISION: 016249-1 

PRODUCTO : ANGIJLO 2X1/4" 50.8X6.35MM GRADO DE ACBRO 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ñSn i  A6194 EMBARQUE : S RIVBROS 

PESO TBORICO (KG/MT) : 4.747 L O N G I ~  í~ts) 6.10 TERMINADO: 

/' 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  % C u  % M 0  %Si %Ni $Cr % V  % M n  % N h  
.............................................................................................................. 

388086 ,0140 ,0300 ,0150 ,2200 ,3000 ,0340 ,2000 ,1400 ,1200 ,0020 ,6600 .O010 
388087 ,0120 .O400 ,0120 ,1800 ,2600 ,0400 ,1900 ,2000 ,0900 ,0020 ,6500 ,0010 
388092 .O110 ,0380 ,0100 ,1500 ,2500 ,0410 ,1900 ,1200 ,0900 ,0020 ,6600 .O010 
388093 ,0110 ,0500 ,0120 ,2400 ,2600 ,0470 ,2200 ,1200 ,1500 ,0020 ,6500 .O010 
388095 ,0120 ,0500 ,0140 ,1800 ,2600 ,0410 ,1900 ,1000 ,0900 ,0020 ,6200 .O010 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE 
COLADA ELASTICO 

(LBJIN2) 

BSFUBRZO 
MAXIMO ALARGAMIENTO 
(LB/IN2) (2") 
......................................... 

75,452 26 
71,555 27 
69,604 27 
77,555 26 
70,964 27 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
.............................................................................................................. 

388086 SKI03402 SKI03403 SKI03497 SKI03504 
388087 SKI02887 
388092 SKI03006 SKI03009 SKI03010 SKI03011 
388093 SKI03002 SKI03003 
388095 SKI02966 SKI02967 SKI02970 


