SIMEC

DATQS GENERALES:

FECHA/HORA:
CLIENTE:
PEDIDO:

PRODUCTO:

BSPECIFICACION PRODUCTO:

PESQ TEQRICQ(XKG/MT}: 9.077

ANALISIS QUIMICOS:

389293 .0110

INTERNATIONAL 1 S. A DE C. V.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

23/12/10 17:20:00

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

389293

ATADOS DE LA COLADA

3859293  DKL00883

ACA12CA

86-2

004522 CONTRATO: 9475 REMISION: 0202
ANGULO 3X5/16" 76.2X7.94MM GRADO DE ACERQ  ASTM A36/R36M-94
ASTM AG/94 EMBARQUE:  PEDRO MENDOZA GRO
LONGITUD (Mt s) 12.20 TERMINADO:
£ 8 % Sn % C % Cu % Mo % 81 % Ni ¥ Cr %V % Mn %
.0360  .0170  .2000 .2600  .0310 .2000 ,1300 .1500  .0030  ,9800
LIMITE ESFUERZO
ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO
{LB/IN2) (LB/IN2) {2}
57,430 79,569 27
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