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S I M E C  A C E R O ,  S.A. D E  C.V. 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE.PRODUCT0 TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005069 CONTRATO:9900 REMISION: 023188-1 

PRODUCTO : ANGULO 4~3/8" 101.6X9.52MM GRADO DE ACERO A572/A572M-94B G50 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 EMBARQUE: TRANSPORTES RUIZ 

PESO TEORICO (KG/MT) : 14.583 LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  % C u  %Mo %Si %Ni %Cr % V  % M n  % N b  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
382217 .O100 .O330 .O120 .1900 .2200 .O510 .2100 .1500 .1400 .O200 .9200 .O010 
386672 .O110 .O160 .O180 .2300 .3000 .O350 .2300 .1300 .1300 .O260 .8900 .O010 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAX IMO ALARGAMIENTO 

(LB/IN2 ) ( ~ ~ 1 1 ~ 2 )  2 " 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
382217 55,528 77,750 2 8 
386672 58,354 79,569 2 7 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
382217 DLB00038 


