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CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALIES: 

FECHA/HORA : 01/03/11 19 : 35 : 53 

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO : 005264 REMISION: 023703-1 

PRODUCTO : ANGULO 4x3/8I1 101.6X9.52MM 

ESPECIFICACION PRODUCTO: AsTM A6194 

PESO TEORICO (KG/MT) : 14.583 LONGITUD (Mts) TERMINADO : 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  % S n  % C  % C u  % M 0  % S i  % N i  % C r  % V  % M n  % N b  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389883 .O180 ,0500 .O190 ,2000 .3200 .O360 .1900 .1500 .1600 ,0010 .6300 ,0010 
389884 ,0250 .O480 .O190 .1900 .2900 ,0330 .1700 .1400 .2000 .O010 .6800 ,0010 

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO MAX IMO ALARGAMIENTO 

(LB/IN2 ) (LB/IN~ ) (2") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389883 50,955 72,887 2 6 
389884 51,112 72,950 2 7 

ATADOS DE LA COLADA 

COLADA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389883 TLB01133 TLB01134 TLB01135 TLB01136 TLB01137 
389883 TLB01143 TLB01144 
389884 TLB01112 TLB01113 TLB01131 TLB01132 


