SIMEC IN TERNATIONAL 1 B8 'A. DE C. V. . ‘ SCNOO8

) CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADC

*

DATOS GENERALES:

' FECHA/HORA: 28/01/12 11:51:47
CLIENTE: - PLESA ANAHUAC Y CIAS, §.A. DE
| PEDIDO: 008297 CONTRA 12217 REMISION: 0037044-1
' PRODUCTO: ANGULO 3X1/4" 76,2K6.35MM GRADO DE ACERO @
ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE:  RUIZ TRANSPORTE
PESO TEORICO(KG/MT): 7.291 ‘ LONGITUD {#ts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

- 393569 .017¢0  .0460  .0170 .1600  .3000 .0340 .1800 .1400 .1000 .0020  .6100 .0020
354429 .018¢  .03%0 .0180 ,1%00 .2800 .0290 .1800  .1400 .1400 .0030 .6300 .0030
354431 .0170  .0410 .0150 .2200 .2800 .0330 .1%00 ,1400 .140C¢ .0020 .6000  .0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO CHARFY CHARBY CHARPY
COLADA ELASTICO MAXTMO ALARGAMIENTC  V-NOTCH V-NOTCH V-NOTCH
{(PSI/MDR) {DST/MPR) {2m) JOULES LB-PIE KG-MT
| e e e e e e e e ke R AR RS R T Y P T e
! : 393569 47,957 69,295 27
194429 50,192 71,950 27
294431 52,100 © 74,270 26

ATADOS DE LA COLADA

393569  DLKO0Q355
394429 DMAO1183 DMAO1184
354431  DMA00973
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