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§T MEC ACERO, 8. A. DE C.V. . SCNOCS

CERTIFICADC DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADC

DATOS GENERALES:

] FECHA/HORA: 13/03/13 17:58:47

| CLIENIE: . PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE

} PEDIDO: 011793 CONTRA 15208 — REMISION: 0050687-2
PRODUCTO; _ ANGULO 3X3/8" 76.2X9.52MM  GRADO DE ACERC T;MGIABEM\'-}%
ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE:  RODRIGUEZ-BAUTISTA
PESC TEORICC(KG/MT):10.714 LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:

300196  .0130 .0320 .0160 .2100 .2600 .0260 .2000 .1200 .1400 .0190  .9400 .COL0
300197 .0150  .0290  ,01%0 ,2300 .3000 .027C¢  .25C0 .13CC .1700  .003C  .9400 .0CLO

ANALISIS MECANICOS Y FLSICOS:

LIMITE ESFUERZ0 CHARPY CHAREY CHARPY

COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  V-NOTCH V-NOTCH V-NOTCH
{PSI/MPA) (PST/MPAR) {27) JOULES LB-PIR KG-MT

300196 57,490 79,569 27

300197 59,284 79,569 27

ATADOS DE LA COLADA

COLADA

300196 DNA01963

300197 DNAQL1967 DNAO1968 DNAO1969 DNAGL970 DNAO1971 -
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